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   اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در ورقه یکصدهزارم گزیک







       (اکتشاف موادمعدنی به روشهای ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی و شناسایی منابع غیرزنده دریایی)
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فصل پنجم
ارزیابی مطالعات و معرفی مناطق امیدبخش 
ورقه یکصدهزارم گزیک درواقع ادامه ایالت زمین ساختی خاش – نهبندان و یا ایرانشهر-  بیرجند را در خود جای داده است. در این مجموعه کلیه عناصر تکتونیکی، واحدهای ساختاری، دگرسانی، لیستونیت زایی و دیگر پدیده های زمین شناسی همسوی با گسل نهبندان از راستای شمالی جنوبی تبعیت می نمایند.
پیکره زمین شناختی منطقه گزیک در بخش مرکزی خود عموماً از مجموعه واحدهای مختلف بقایای پوسته اقیانوسی همچون سنگ های پریدوتیتی گاهاً سرپانتینی شده که به صورت پیشرفته تحت تأثیر پدیده های گرمازا لیستونیتی شده هستند به همراه گابرو، دیاباز، آهک های پلاژیک، شیل های رادیولردار و در برخی موارد        گدازه های آندزیتی با ساختار بالشی ظاهر می گردند.

در دو سوی خاوری و باختری نهشته های رسوبی که زمان آنها از کرتاسه تا ائوسن در نوسان می باشد به   گونه ای آشکار مورد هجوم سنگ های نیم ژرف کوارتزدیوریتی که رخداد آنها به بعد از الیگوسن نسبت داده    می شود قرار گرفته اند.

انباشت های واقع در خاور زون پوسته اقیانوسی عموماً تیپ فلیش و از شیل و ماسه سنگ تشکیل شده است. رسوبات مورد سخن به گونه ای آشکار تحت تأثیر سنگ های نیم ژرف که زمان آن به بعد از الیگوسن نسبت داده می شود قرار گرفته است. ترکیب آنها از کوارتزدیوریت تا ارتوپیروکسن آندزیت بازالت که با ساختارهای جالب منشوری مشخص می باشند در نوسان است.

نهشته های بخش باختری پوسته اقیانوسی بیشتر شامل سنگ های کربناتی، کربناتی تخریبی توأم با      ولکانیک های آندزیتی کربناتیزه شده هستند که دورتر به سوی باختر توسط رسوبات تخریبی و شیل و ماسه سنگ ائوسن که تیپ رخساره آن با رسوبات فلیشی موجود در خاور منطقه متفاوت است پوشیده می گردد.
رخداد دگرسانی ها در مناطق افیولیتی محسوس تر بوده بطوریکه آشکارا می توان پدیده های لیستونیت زایی، تراورتن زایی را به صورت شفاف و اپیدوتی، هماتیتی و کلریتی شدن را کمرنگ تر در سطح منطقه  علی الخصوص در نواحی که با هجوم ولکانیک های نیم ژرف مواجه هستند مشاهده نمود. عمده ترین سنگ های تیپ لیستونیتی را در جنوب دستگرد، تراورتن زایی و تراوش آبهای آهک ساز را در ناحیه آبگرم و حوالی کارخانه سیمان باقران مواجه می باشیم.

مناطق پتانسیل دار به تبعیت از نوع و ساختار واحدهای سنگی بسته به اینکه عرصه آنها چه تیپ سنگ بوده و اینکه چه پدیده هایی را تحمل نموده اند نیز در نوسان است. به عنوان مثال مناطق آنومال در زون پوسته اقیانوسی با زون دربرگیرنده انباشت های رسوبی از نظر کانی سازی و دگرسانی تفاوت چشمگیر دارند.
 بحث ارزیابی که در این گزارش مطرح می گردد، در واقع نتیجه تلفیق کنترل آنومالیهای ژئوشیمیایی و اکتشافات چکشی بر پایه روابط صحرایی است. بنابراین با توجه به گفتار فوق در سطح منطقه با دو دسته آنومالی واقع در تیپ فلیش و پوسته اقیانوسی مواجه می باشیم که به شرح زیر بیان می گردد:

5-1-اولویت اول : محدوده قله معدن (تیپ فلیش ولکانیک)
این محدوده با مساحت 5/44 کیلومتر مربع در جنوب خاوری روستای خیرآباد واقع شده است. در عرصه این محدوده سنگ های ولکانیک بازیک با ترکیب آندزیت تا آندزیت بازالتی (تصویر یکم) در مرکز و سپس رسوبات تخریبی شامل شیل و ماسه سنگ (تقریباً قرمز رنگ) در دو سوی خاوری و باختری آن دیده می شود. این مجموعه در بخش مرکزی توسط یک توده کوارتزدیوریتی مورد هجوم قرار گرفته است. عناصر تکتونیکی در این مجموعه از راستای شمال باختری – جنوب خاوری تبعیت می نمایند.
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تصویر یکم :  سنگهای دربرگیرنده کانسار مس قله معدن عمدتاً ولکانیک با ترکیب آندزیتی هستند
در نمونه های ژئوشیمیایی، این محدوده به عناصر مس، وانادیم، مولیبدن وآهن آنومالی نشان داده و در نمونه کانی سنگین حضور کانی ایلمنیت قابل توجه است. دگرسانی اپیدوتی وکلریتی علی الخصوص در حاشیه تزریق توده با ولکانیک ها قابل توجه بوده و در مطالعات چکشی و برداشت های صحرایی بطور محلی دگرسانی سیلیسی، هماتیتی نیز مشاهده شده ضمن اینکه حالت کربناتیزه شدن و همچنین فرسایش پوسته پیازی (تصویر دوم) در سنگهای آندزیت پورفیر از ویژگی های این محدوده بحساب می آید. 
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تصویر دوم : از نزدیک شاهد فرسایش پوسته پیازی در سنگ دربرگیرنده کانسار می باشیم – نگاه به شمال
حفریات قدیمی که قدمت آن به حدود 50 سال پیش باز می گردد در داخل سنگ های ولکانیکی با ترکیب آندزیت پورفیر و در راستای گسله های طولی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است (تصویر سوم). ریخت کانسار رگه ای بوده و بصورت مالاکیت و آزوریت در سطوح درزه و شکاف سنگ ها جایگیر شده است. گانگ کانسار سیلیس، هماتیت و کربنات می باشد. 
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تصویر سوم :  دورنمایی از محدوده کانی سازی مس قله معدن- نگاه به شمال

حفریات به صورت ترانشه با راستای N112 بطول 7 و عرض 5/2 متر با عمق 5/1 متر همراه با تعدادی چاهک به قطر 5/1 متر و عمق نامشخص می باشدکه به نظر می رسد در حال حاضر توسط واریخته های اطراف پر شده است. (تصویرچهارم)
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تصویرچهارم : در قله معدن حفریات بصورت دنبال رگ انجام گردیده است- نگاه به خاور
در نمونه های مینرالیزه به شماره 218,217, 143, 144, 145, 146, 147 که از کانسنگ آن برداشت شده مقدار مس از 01/0 تا بیش از یک درصد در نوسان بوده ضمن آنکه در دو نمونه مقدار مولیبدن حدود 600 گرم در تن و طلا 108 تا 200 میلی گرم در تن می باشد. مقدار مولیبدن قابل توجه بوده و به گمان مشاور با توجه به مقادیر مس و مولیبدن موجود این محدوده از نواحی مستعد به جهت پیگردی تا رسیدن به نتیجه مطلوب بوده و ادامه مطالعات در این منطقه توجیه پذیر و منتفی نمی باشد.(تصاویر پنجم و ششم)

جدول (5-1): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده قله معدن
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Mo
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	57
	2
	3
	29
	20
	>10000
	49
	65
	<2
	0.017
	217
	1

	9
	<2
	30
	7
	520
	4910
	43
	44
	44
	0.108
	218
	2

	26
	0.57
	15.4
	5
	677
	1090
	20
	5.6
	57.3
	<0.2
	143
	3

	12
	0.55
	11.5
	4.1
	634
	1180
	13
	15.7
	48.4
	0.2
	144
	4

	59
	0.07
	1
	28
	6.35
	>10000
	59
	74.5
	1.1
	<0.2
	145
	5

	90
	0.17
	19.4
	35.1
	39.7
	>10000
	62
	87.4
	20
	<0.2
	146
	6

	99
	0.08
	1.6
	37.3
	11.6
	>10000
	78
	86.1
	2.5
	<0.2
	147
	7
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تصویر پنجم :  کانی سازی آشکار اکسید مس در آیینۀ                           تصویرششم : مشابه تصویر پنجم کانی سازی اکسید مس 
               گسل دیده می شود- نگاه به شمال                                                         در دیواره گسل دیده می شود- نگاه به باختر
5-2-اولویت دوم : محدوده سولابست (تیپ پوسته اقیانوسی)

مساحت آن 26 کیلومتر مربع بوده و در عرصه سنگ های پوسته اقیانوسی و واحدهای وابسته به آن واقع شده است. سنگ های پیرامون آن شامل سرپانتینیت، گابرو، متادیاباز، گلوکوفان شیست، سرپانتین شیست، رادیولاریت، آهک های پلاژیک و بالاخره دم های نیم ژرف داسیتی الیگوسن است. گسله های منطقه عموماً طولی با راستای شمال باختری – جنوب خاوری سنگ های منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. (تصویر هفتم )
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تصویر هفتم:تصویری ازتوده های حدواسط که درمیان سنگهای کهن ترتزریق شده است(ناحیه دامدامه)- نگاه به شمال
 در نمونه های ژئوشیمیایی به عناصر آنتیموان، مس، کروم، کبالت، منیزیم، نیکل آنومال و در مطالعات کانی سنگین به حضور ایلمنیت در آن تأکید شده است.

در بررسی های صحرایی و کنترل آنومالی در گلوکوفان شیست ها و در برخی موارد در همبری گسل خورده آهک های پلاژیک با الترابازیک ها شاهد کانی سازی مس با ریخت رگه ای، رگچه ای بصورت پرکننده حفرات و سطوح شکستگی ها می باشیم. (تصاویر هشتم و نهم)
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تصویرهشتم: دورنمایی از کانی سازی محدود مس در                                       تصویرنهم: از نزدیک شاهد کانی سازی محدود مس 
                      منطقه دامدامه – نگاه به شمال                                                     در زون برشی در الترابازیک ها هستیم- نگاه به باختر
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  دگرسانی بیشتر به صورت سرپانتینی شدن و لیستونیت زایی محصول واکنش های گرمازا در الترابازیک ها و اپیدوتی، کلریتی شدن در ولکانیک ها و گلوکوفان شیست می باشد و به نظر می رسد تیپ کانی سازی احتمالی  ماسیو سولفاید باشدکه با تنش های تکتونیکی در منطقه زرده معدن در حاشیه شکستگی فعال شده است. (تصاویر دهم و یازدهم)
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تصویر دهم: لیستونیت زایی در الترابازیک های محدوده                تصویر یازدهم: کانی سازی محدود مس در منطقه زرده معدنی واقع در                                    زرده معدنی – نگاه به شمال                                  شمال باختری دامدامه در یک زون برشی و گسلیده- نگاه به شمال
                   نمونه های مأخوذه با شماره های 191, 192, 193, 189, 159, 166, 167 از سنگ های این مجموعه برداشت گردیده است. اصل نتایج پیوست گزارش و برخی عناصر مهم آن در جدول زیر آمده است:

جدول (5-2): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر با اهمیت نمونه های محدوده سولابست
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Mo
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	246
	9
	<2
	>10000
	5
	>10000
	1015
	2060
	>10000
	0.723
	191
	1

	15
	<2
	<2
	441
	1
	98
	484
	40
	24
	0.009
	192
	2

	17
	<2
	<2
	1490
	1
	1310
	160
	109
	375
	0.033
	193
	3

	13
	10
	2
	1010
	1
	29
	470
	37
	15
	0.011
	189
	4

	24
	<2
	<2
	712
	4
	26
	423
	47
	5
	<0.005
	159
	5

	914
	<2
	32
	216
	1
	>10000
	326
	191
	15
	0.007
	166
	6

	64
	5
	25
	105
	5
	2450
	144
	8
	24
	<0.005
	167
	7


همانگونه که از نتایج بر می آید، در برخی نمونه ها طلا، ارسنیک، مس و نیکل قابل توجه و حائز اهمیت است. این منطقه از نواحی امیدبخش بوده و به گمان مشاور بررسی های بیشتر تا حصول نتیجه مطلوب دور از انتظار       نمی باشد.
5-3-اولویت سوم : محدوده گُراسک (تیپ پوسته اقیانوسی)

محدوده این آنومالی 5/46 کیلومتر مربع بوده و عرصه آن را سنگ های وابسته به پوسته اقیانوسی تشکیل     می دهد. موقعیت آن خاور روستای طبس مسینا و دره گُراسک است. در این محدوده کلیه واحدهای ساختاری و عناصر تکتونیکی از راستای شمالی – جنوبی تبعیت نموده و در یک مورد سازوکار گسله گُراسک موجب راندگی واحدهای سنگی روی یکدیگر شده است. در جنوب دره یک گسله پهنابر با سازوکار چپ لغز باعث حذف و یا جابجایی واحدهای سنگی شده است. واحدهای سنگی گسترش یافته در این دره شامل سنگ های الترابازیک، گابرو، رادیولاریت، آمفیبول شیست همراه با رگه های سیلیسی روشن رنگ (تصاویر دوازدهم وسیزدهم)،        سنگ های آهکی ائوسن و کنگلومرای پایه آن (تصویر چهاردهم) همراه با سنگ های آتشفشانی و اسپیلیت با ساختار بالشی است. 
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تصویر دوازدهم: تزریق رگه های سیلیس روشن رنگ در                           تصویر سیزدهم: حضور آشکار آمفیبول، در آمفیبول شیستهای 
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                 فلیش های منطقه گُراسک                                                                منطقه گُراسک- نگاه به باختر
تصویر چهاردهم: نمایش کنگلومرای پایه ائوسن در محدوده گُراسک
در پایین دست دره گراسک سنگ های الترابازیک با منیزیت زایی همراه بوده و در گذشته های نه چندان دور بصورت سنتی و دستی به عنوان گل سرشور توسط افراد محلی مورد بهره برداری قرار گرفته است. (تصویر پانزدهم) 
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تصویر پانزدهم: حفریات قدیمی گل سفید در محدوده گُراسک طبس مسینا
این کارگاهها درحال حاضر تعطیل و متروکه است. در بخش های میانی و شمالی دره گراسک لیستونیت زایی در سنگ های الترابازیکی با ترکیب هارزبورژیتی که در حال حاضر سرپانتینی شده هستند دیده می شود. (تصاویر شانزدهم و هفدهم)
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تصویر شانزدهم: لیستونیت زایی در منطقه گُراسک                       تصویر هفدهم: دگرسانی آشکار آرژیلی- لیمونیتی

                             نگاه به شمال                                                      در لیستونیت های منطقه گُراسک
در نمونه های ژئوشیمیایی به عناصر طلا، آنتیموان، مولیبدن، قلع، نقره، ارسنیک و تنگستن آنومال و در     نمونه های کانی سنگین مقدار قابل توجه ایلمنیت همراه با یک ذره سرب و دو ذره شئلیت است.

تعدادی نمونه به شماره های 175, 176, 200, 214  از این محدوده مورد برداشت قرار گرفته که نتایج برخی عناصر مهم آن به شرح جدول زیر است:
جدول (5-3): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده گراسک
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Ag
	Au
	
	

	4
	<2
	2
	41
	24
	209
	2
	3
	<0.2
	<0.005
	175
	1

	32
	3
	5
	509
	24
	177
	33
	98
	0.2
	<0.005
	176
	2

	24
	14
	4
	873
	21
	728
	48
	99
	<0.2
	<0.005
	200
	3

	5
	5
	6
	10
	15
	32
	<1
	18
	<0.2
	<0.005
	214
	4


همانگونه که از نتایج بر می آید از نظر کروم و نیکل قابل بحث ولی از نظر طلا و سایر عناصر تا حدودی کم اهمیت است. با این توصیف نمی توان با تکیه بر نتایج نمونه های مأخوذه در خصوص عدم اولویت آن           تصمیم گیری نمود و به نظر می رسد برداشت نمونه های افزون تر و مطالعات بیشتر موضوع را روشن تر می نماید.

5-4-اولویت چهارم : محدوده کُفاز (تیپ فلیش ولکانیک حاشیه قاره)

مساحت این محدوده 60کیلومتر مربع بوده و منطقه کفاز را پوشش می دهد. سنگ های موجود در عرصه آن شامل رسوبات تخریبی پلیوسن، آهک های کرتاسه و ولکانیک با ترکیب آندزیت بازالت با ساختار آمیگدال های کلسیتی است. دگرسانی بیشتر اپیدوتی، کلریتی و در مناطق کانه دار کم اهمیت تاحدودی سیلیسی و هماتیتی است. در نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای به عناصر نقره، سرب، باریم، آنتیموان، نیکل، کروم و کبالت آنومال و در کانی سنگین ذرات شاخص آن شامل یک ذره سرب طبیعی، اسفالریت و سروزیت است. در دو جای این محدوده یعنی شمال کُفاز (تصاویر هجدهم و نوزدهم) و ناحیه قُله سیاه چشمه کمرک (تصاویر بیستم و بیست و یکم) کانی سازی خفیف مس به صورت اکسیده همچون مالاکیت و بعضاً آزوریت با ریخت رگچه ای در سنگ میزبان آندزیتی دگرسان شده در پایین دست آهک های کرتاسه دیده شده که تعدادی نمونه از آن اخذ و مورد آزمایش قرار گرفته است نتایج برخی عناصر بااهمیت آن به شرح جدول زیر است:
جدول (5-4): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده کفاز
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Mo
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	24
	<2
	5
	3
	<1
	2400
	3
	3
	21
	0.005
	K515M1
	1

	63
	<2
	6
	4
	1
	370
	2
	10
	17
	0.004
	K515M2
	2

	48
	<2
	8
	6
	1
	180
	4
	6
	22
	0.005
	K515M3
	3

	47
	<2
	6
	15
	<1
	>10000
	19
	16
	21
	0.009
	K515M4
	4

	51
	<2
	22
	29
	1
	>10000
	12
	39
	88
	0.004
	K518M1
	5

	53
	<2
	14
	27
	2
	>10000
	8
	36
	46
	0.004
	K518M2
	6

	55
	<2
	12
	30
	1
	>10000
	8
	40
	34
	0.004
	K518M3
	7
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      تصویر هجدهم:رخداد کانی سازی مس عموماً دربخش بالایی ولکانیکهای             تصویر نوزدهم: از نزدیک شاهد رخداد کانی سازی در 

           کرتاسه وآهکهای هیپوریت داردیده می شود- نگاه به جنوب                     همبری ولکانیک ها با آهک کرتاسه می باشیم – نگاه به خاور
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   تصویر بیستم:کانی سازی مالاکیت در درزه ها و شکستگی های              تصویر بیست و یکم: دورنمایی از کانی سازی مس در سنگ           موجود در ولکانیک های منطقه قُله سیاه چشمه کمرک                        دربرگیرنده که عموماً ولکانیک های کرتاسه می باشنددر منطقه                   
                                                                                                        قُله سیاه چشمه کمرک- نگاه به شمال
همانگونه که از نتایج برمی آید دربرخی نمونه های منطقه چشمه کمرک وشمال کُفازمقدارمس بالای یک درصدگزارش گردیده است.باتوجه به حضورکانی سازی درولکانیک های کرتاسه به نظرمی رسداحتمالاً تیپ کانی سازی رسوبی بوده که با تکتونیک و سایر محلول های گرمابی فعال می گردد.این محدوده از نظر پیگردی با هدف کانی سازی مس تیپ رسوبی حائز اهمیت بوده و اخذ نتیجه از آن دور از انتظار نمی باشد.(تصویر بیست و چهارم)
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تصویر بیست و دوم: در منطقه چشمه کمرک همبری ولکانیک ها با آهک های کرتاسه دیده می شود-نگاه به شمال
5-5-اولویت پنجم : محدوده ذکری (تیپ پوسته اقیانوسی)

منطقه ای کشیده و مستطیل شکل با راستای شمالی – جنوبی است، واحدهای ساختاری و عناصر تکتونیکی، دگرسانی، دگرریختی همسوی یکدیگر از راستای شمالی– جنوبی تبعیت می نماید.سنگ های موجود در این محدوده شامل هارزبورژیت، دونیت، گابرو، دیاباز و بطور پراکنده دم های نیم ژرف کوارتزدیوریتی است.

این ناحیه از خاور به دره ذکری و از باختر به راتوک محدود می گردد. در مسیر روستای دستگرد به راتوک مجموعه ای از حفریات قدیمی با قدمت حدود 40 سال که شامل گودال های به عمق حداکثر تا 3 متر می باشد با هدف خاک صنعتی به عنوان گل سرشور از سنگ های الترابازیکی که در آن منیزیت زایی صورت پذیرفته برداشت گردیده است. (تصویر بیست و سوم) 

 در دره ذکری بطور آشکار شاهد لیستونیت زایی و محصول واکنش های گرمازا می باشیم که در آن سولفید بصورت پیریت دیده می شود. (تصویر بیست وچهارم)
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تصویر بیست و سوم: به خوبی می توان کانی سازی محدود            تصویر بیست وچهارم: رگه سیلیسی آبی روشن رنگ حاوی سولفید
منیزیت را در زون برشی مشاهده نمود – نگاه به شمال باختری                    در مجموعه لیستونیت های دره ذکری- نگاه به شمال
تقریباً در خاور روستای دستگرد حفریات محدودی در سنگ های الترابازیکی با ترکیب دونیتی که در آن شاهد کرومیت زایی می باشیم  (تصاویر بیست و پنجم و بیست و ششم) صورت پذیرفته که قدمت آن به حدود 20 سال پیش باز می گردد. ذخیره آنها محدود بوده و به نظر می رسد با توجه به عیار نسبتاً پایین نیمه کاره رها شده باشد. (شاهدان محلی)

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]



تصویر بیست و پنجم:از نزدیک شاهدکندوکاودر الترابازیک های         تصویر بیست و ششم: کندوکاو در الترابازیک ها در محدوده 

           دستگرد با هدف کرومیت می باشیم-نگاه به باختر                             دستگرد با هدف کانی سازی کرومیت-نگاه به باختر
از این محدوده تعدادی نمونه مینرالیزه اخذ گردیده که نتایج برخی عناصر بااهمیت آن به شرح زیر است:
جدول (5-5): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر با اهمیت نمونه های محدوده ذکری
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	5
	2
	<2
	292
	49
	1865
	<1
	2
	Nss
	160
	1

	6
	<2
	2
	194
	61
	113
	14
	3
	<0.005
	185
	2

	13
	<2
	2
	451
	182
	348
	24
	5
	0.006
	188
	3

	14
	3
	5
	498
	55
	389
	20
	197
	<0.005
	165
	4

	198
	<2
	<2
	2490
	>10000
	895
	334
	28
	0.022
	184
	5

	6
	2
	<2
	736
	17
	306
	37
	3
	0.023
	220
	6

	8
	<2
	<2
	685
	20
	197
	25
	22
	0.005
	163
	7

	4
	<2
	3
	118
	30
	84
	10
	9
	0.007
	334M
	8

	5
	<2
	2
	194
	9900
	186
	12
	4
	0.006
	329M1
	9

	5
	<2
	2
	99
	25
	184
	5
	9
	0.004
	329M2
	10

	5
	2
	2
	329
	13
	159
	15
	27
	0.004
	329M3
	11


همانگونه که از نتایج استنباط می گردد در ناحیه جلارون منطقه مس کهنه عیار مس چیزی بالای حدود یک درصد در گلوکوفان شیست ها، در ناحیه دستگرد حدود 2/0 درصد کرومیت کم عیار در لیستونیت ها با عیار کم طلا مواجه می باشیم که کلاً آثار شناسایی شده کرومیت در خاور دستگرد و جنوب ذکری و شواهد حضور مس در جلارون که درواقع می تواند به نوعی در پیوند با مس سولابست بوده باشد و همچنین لیستونیت زایی گسترده همگی حکایت از یک پتانسیل فلزی در سطح منطقه را می نماید که ادامه مطالعات و برداشت نمونه های متمرکز از منطقه را منتفی نمی نماید.
5-6-اولویت ششم : محدوده گزیک - طاقان (تیپ فلیش ولکانیک)

این محدوده با مساحت 47 کیلومتر مربع در جنوب باختری گزیک واقع شده است. در بخش خاوری منطقه با سنگ های دیابازیک، گابرو، الترابازیک و در باختر عموماً سنگ ها دارای ساختار فلیش همراه با دایک ها و استوک های با ترکیب گرانودیوریتی هستند. در همبری تزریق کوارتزدیوریت ها در داخل سنگ های فلیشی گاهاً با دگرسانی لیمونیتی، هماتیتی مواجه می باشیم. در سنگ های الترابازیکی بعضاً حالت سرپانتینی شدن مشاهده       می گردد. در بخش هایی از منطقه راندگی آهک های کرتاسه روی سنگ های الترابازیکی نیز دیده می شود (تصویر بیست و هفتم) 
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تصویر بیست و هفتم: نمایی از یک پنجره تکتونیکی و راندگی آهک روی سنگ های الترابازیکی جنوب گزیک-نگاه به شمال
در نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای به عناصر طلا، تلوریوم آنومال و در کانی سنگین حضور ایلمنیت نیز با اهمیت است.تعدادی نمونه از سنگ های مینرالیزه این محدوده برداشت شده که نتایج برخی از عناصر بااهمیت آن به شرح زیر است:
جدول (5-6): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده گزیک - طاقان
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	46
	69
	37
	42
	554
	36
	2170
	0.137
	169
	1

	14
	50
	2
	16
	201
	58
	178
	<0.005
	170
	2

	31
	2
	6
	14
	38
	6
	22
	0.005
	171
	3

	22
	236
	4
	171
	305
	97
	1800
	0.069
	172
	4

	20
	4
	4
	19
	115
	13
	72
	0.006
	168
	5


بر پایه نتایج بدست آمده در دو نمونه میزان طلا بین 69 تا 137 میلی گرم در تن و از نظر میزان ارسنیک نیز در حد قابل قبول است. بنابراین تیغه ها و فیلم های آهندار در داخل کوارتزدیوریت ها دارای نشانه هایی از طلا         می باشند که با توجه به حضور انبوهی از آنها در داخل فلیش به نظر می آید برداشت نمونه های افزون تر با هدف شناسایی مقدار طلا و گسترش آن توجیه پذیر بوده باشد.
5-7-اولویت هفتم : محدوده طاقان (تیپ فلیش ولکانیک)

این محدوده با مساحت 72 کیلومتر مربع در خاور روستای طاقان و شهر اسدیه واقع شده است. سنگ های موجود در عرصه آن بیشتر تیپ فلیش بوده که بطور وسیعی تحت تأثیر دایک ها و استوک های کوارتزدیوریتی قرار گرفته است. (تصویربیست و هشتم)
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تصویربیست و هشتم: تزریق میکروکوارتز دیوریت ها در فلیش های منطقه دره طاعون-نگاه به خاور
در نمونه های ژئوشیمیایی به عناصر طلا، ارسنیک، تلوریم، تنگستن، آنومال و در نمونه های کانی سنگین از نظر ایلمنیت حائز اهمیت است.
فیلم ها و تیغک های آهندار در همبری آنها با سنگ های فلیش با هدف آزمایشهای شیمیایی مورد برداشت قرار گرفته که نتایج برخی عناصر با اهمیت آن به شرح جدول زیر است: (تصویربیست و نهم)
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تصویربیست و نهم: حضور ترکیبات آهندار در همبری کوارتزدیوریت ها با فلیش در منطقه دره طاعون-نگاه به شمال خاوری
جدول (5-7): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده طاقان
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Mo
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	8
	<2
	3
	996
	1
	7
	823
	35
	2
	<0.005
	195
	1

	11
	155
	3
	1080
	3
	69
	620
	46
	249
	0.008
	196
	2

	33
	397
	7
	2340
	8
	35
	2280
	71
	864
	0.154
	197
	3


در نمونه های اخیر میزان ارسنیک و آنتیموان جالب بوده و بعلت همیافتی آنها با طلا از نظر بررسی های بیشتر تا حصول نتیجه مطلوب از پیشنهادات مشاور محسوب می گردد.
5-8-اولویت هشتم : محدوده مشوکی (تیپ فلیش ولکانیک)

مساحت این محدوده 52 کیلومتر مربع بوده و روستای مشوکی و شور بالا در محدوده آن قرار می گیرند. سنگ های موجود در عرصه آن ولکانیک و رسوبات تخریبی کرتاسه است که آهکهای هیپوریت دار کرتاسه آنها را در بخش های مرتفع می پوشاند. (تصاویر سی ام و سی و یکم)
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تصویر سی ام: نمایی از رسوبات کرتاسه در منطقه مشوکی                 تصویر سی و یکم: در مسیر جاده مشوکی به شوربالا شاهد راندگی  
             نگاه به خاور                                                    شیل های آهکی بر روی آهکهای توده ای کرتاسه می باشیم
                                                                                                                     نگاه به شمال
دگرسانی خاصی بجز فرآیند اپیدوتی و کلریتی در آنها دیده نمی شود. این حالت بیشتر در ولکانیک های با ترکیب آندزیتی نمایان تر است. در نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای به عناصر سرب، روی، قلع، تنگستن آنومال و در نمونه های کانی سنگین ذراتی از سرب و سروزیت در آنها مشاهده شده است.

در نمونه های مینرالیزه به شماره های 551, 595, 549 M,M1 مقادیر مورد قبول از نظر عناصر فلزی در آنها مشاهده نشده اما با این حال با توجه به شباهت با کانی سازی مس در منطقه کفاز نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت و به نظر می رسد با توجه به کانی سازی احتمالی کانساری تیپ رسوبی در این رخساره برداشت نمونه های افزون تر با هدف نتیجه گیری مناسبتر بی تأثیر نخواهد بود.
جدول (5-8): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده مشوکی
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Mo
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	48
	<2
	2
	49
	<1
	62
	49
	19
	11
	0.003
	K549M
	1

	28
	<2
	5
	46
	1
	40
	59
	14
	31
	0.004
	K549M1
	2

	64
	<2
	4
	39
	1
	86
	18
	9
	7
	0.004
	K551M
	3

	5
	<2
	5
	7
	2
	6
	5
	<1
	240
	0.003
	595M
	4


5-9-اولویت نهم : محدوده رودشور 

مساحت آن 17 کیلومتر مربع بوده و در حاشیه ارتفاعات مشرف به رودشور قرار دارد. سنگ های موجود در عرصه آن رسوبات تخریبی و ولکانیک های با ترکیب آندزیتی است که مجموعاً تحت تأثیر سنگ های نیم ژرف با ترکیب کوارتزدیوریتی قرار گرفته است. (تصویر سی و دوم)
[image: image35.jpg]



تصویر سی و دوم: در حاشیه رودشور، قله دوبرادر با ترکیب ارتوپیروکسن آندزیت بازالت

در رسوبات قدیمی تر  جایگیر شده است-نگاه به شمال باختری
دگرسانی بیشتر اپیدوتی، کلریتی با حالتی پروپیلیتی و بعضاً لیمونیتی در حاشیه تزریق توده با سنگ های کربناتی است. (تصاویر سی و سوم و سی و چهارم)


        تصویر سی و سوم: در حاشیه رود شور شاهد تزریق توده های                            تصویر سی و چهار: مشابه تصویر سی و سوم

          نیم ژرف کوارتزدیوریتی در رسوبات کرتاسه می باشیم

در نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین به عنصر خاصی آنومال نبوده است.در شواهد صحرایی و برداشت نمونه های مینرالیزه به شماره های 216, 187, 638, 201  هیچگونه شواهدی دال بر حضور مقادیر بااهمیت در آن مشاهده نشده است.
جدول (5-9): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های محدوده رودشور
	مقادیر عناصر به گرم در تن
	شماره نمونه
	ردیف

	Zn
	Sb
	Pb
	Ni
	Mo
	Cu
	Cr
	Co
	As
	Au
	
	

	7
	15
	2
	67
	<1
	20
	35
	5
	116
	0.009
	187
	1

	5
	<2
	3
	7
	1
	10
	13
	<1
	8
	0.006
	216
	2

	38
	<2
	4
	24
	<1
	8
	81
	10
	308
	0.006
	638M
	3

	9
	<2
	12
	8
	2
	44
	11
	3
	6
	0.003
	201M
	4


5-10-سایر نمونه ها

برخی نمونه های مینرالیزه مأخوذه از سایر مناطق که بطور پراکنده بر اساس شواهد صحرایی اخذ گردیده فاقد هرگونه مقادیر قابل بحث از نظر حضور عناصر فلزی محسوب می گردند.

جدول (5-10): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های مینرالیزه ورقه یکصدهزارم گزیک
	Row
	sample.No
	X
	Y
	Au
	As
	Co
	Cr
	Cu
	Mo
	Ni
	Pb
	Sb
	Zn
	توضیحات

	1
	143
	261741
	3630764
	<0.2
	57.3
	5.6
	20
	1090
	677
	5
	15.4
	0.57
	26
	قله معدن


	2
	144
	261752
	3630781
	0.2
	48.4
	15.7
	13
	1180
	634
	4.1
	11.5
	0.55
	12
	

	3
	145
	261766
	3630747
	<0.2
	1.1
	74.5
	59
	>10000
	6.35
	28
	1
	0.07
	59
	

	4
	146
	261755
	3630755
	<0.2
	20
	87.4
	62
	>10000
	39.7
	35.1
	19.4
	0.17
	90
	

	5
	147
	261756
	3630766
	<0.2
	2.5
	86.1
	78
	>10000
	11.6
	37.3
	1.6
	0.08
	99
	

	6
	217
	261741
	3630764
	0.017
	<2
	65
	49
	>10000
	20
	29
	3
	2
	57
	

	7
	218
	261741
	3630765
	0.108
	44
	44
	43
	4910
	520
	7
	30
	<2
	9
	

	8
	159
	248972
	3599096
	<0.005
	5
	47
	423
	26
	4
	712
	<2
	<2
	24
	سولابست


	9
	166
	249663
	3602812
	0.007
	15
	191
	326
	>10000
	1
	216
	32
	<2
	914
	

	10
	167
	249663
	3602812
	<0.005
	24
	8
	144
	2450
	5
	105
	25
	5
	64
	

	11
	189
	249672
	3598258
	0.011
	15
	37
	470
	29
	1
	1010
	2
	10
	13
	

	12
	191
	249092
	3598813
	0.723
	>10000
	2060
	1015
	>10000
	5
	>10000
	<2
	9
	246
	

	13
	192
	249092
	3598813
	0.009
	24
	40
	484
	98
	1
	441
	<2
	<2
	15
	

	14
	193
	249092
	3598813
	0.033
	375
	109
	160
	1310
	1
	1490
	<2
	<2
	17
	

	15
	175
	244303
	3633079
	<0.005
	3
	2
	209
	24
	5
	41
	2
	<2
	4
	گراسک


	16
	176
	244519
	3635786
	<0.005
	98
	33
	177
	24
	2
	509
	5
	3
	32
	

	17
	200
	243627
	3634272
	<0.005
	99
	48
	728
	21
	1
	873
	4
	14
	24
	

	18
	214
	243952
	3633480
	<0.005
	18
	<1
	32
	15
	1
	10
	6
	5
	5
	

	19
	K515M1
	253254
	3604878
	0.005
	21
	3
	3
	2400
	<1
	3
	5
	<2
	24
	کُفاز


	20
	K515M2
	253254
	3604878
	0.004
	17
	10
	2
	370
	1
	4
	6
	<2
	63
	

	21
	K515M3
	253254
	3604878
	0.005
	22
	6
	4
	180
	1
	6
	8
	<2
	48
	

	22
	K515M4
	253254
	3604878
	0.009
	21
	16
	19
	>10000
	<1
	15
	6
	<2
	47
	

	23
	K518M1
	254673
	3602031
	0.004
	88
	39
	12
	>10000
	1
	29
	22
	<2
	51
	

	24
	K518M2
	254673
	3602031
	0.004
	46
	36
	8
	>10000
	2
	27
	14
	<2
	53
	

	25
	K518M3
	254673
	3602031
	0.004
	34
	40
	8
	>10000
	1
	30
	12
	<2
	55
	

	26
	160
	242166
	3623110
	Nss
	2
	<1
	1865
	49
	3
	292
	<2
	2
	5
	ذکری


	27
	163
	242639
	3612568
	0.005
	22
	25
	197
	20
	6
	685
	<2
	<2
	8
	

	28
	165
	242512
	3609829
	<0.005
	197
	20
	389
	55
	11
	498
	5
	3
	14
	

	29
	188
	243989
	3616679
	0.006
	5
	24
	348
	182
	1
	451
	2
	<2
	13
	

	30
	220
	243177
	3618631
	0.023
	3
	37
	306
	17
	8
	736
	<2
	2
	6
	

	31
	329M1
	243365
	3615087
	0.006
	4
	12
	186
	9900
	1
	194
	2
	<2
	5
	

	32
	329M2
	243365
	3615087
	0.004
	9
	5
	184
	25
	1
	99
	2
	<2
	5
	

	33
	329M3
	243365
	3615087
	0.004
	27
	15
	159
	13
	2
	329
	2
	2
	5
	

	34
	184
	243835
	3611904
	0.022
	28
	334
	895
	>10000
	<1
	2490
	<2
	<2
	198
	

	35
	220
	243177
	3618631
	0.023
	3
	37
	306
	17
	8
	736
	<2
	2
	6
	

	36
	334M
	243694
	3618213
	0.007
	9
	10
	84
	30
	<1
	118
	3
	<2
	4
	

	37
	168
	242304
	3654061
	0.006
	72
	13
	115
	19
	1
	114
	4
	4
	20
	گزیک-طاقان


	38
	169
	235264
	3649899
	0.137
	2170
	36
	554
	42
	2
	768
	37
	69
	46
	

	39
	170
	235116
	3649694
	<0.005
	178
	58
	201
	16
	3
	1490
	2
	50
	14
	

	40
	171
	235878
	3649795
	0.005
	22
	6
	38
	14
	1
	30
	6
	2
	31
	

	41
	172
	237263
	3649905
	0.069
	1800
	97
	305
	171
	2
	1130
	4
	236
	22
	

	42
	196
	238536
	3644708
	0.008
	249
	46
	620
	69
	3
	1080
	3
	155
	11
	طاقان

	43
	197
	240450
	3642147
	0.154
	864
	71
	2280
	35
	8
	2340
	7
	397
	33
	

	44
	195
	231039
	3641182
	<0.005
	2
	35
	823
	7
	1
	996
	3
	<2
	8
	

	45
	K549M
	262114
	3603479
	0.003
	11
	19
	49
	62
	<1
	49
	2
	<2
	48
	مشوکی

	46
	K549M1
	262114
	3603479
	0.004
	31
	14
	59
	40
	1
	46
	5
	<2
	28
	

	47
	K551M
	264025
	3601986
	0.004
	7
	9
	18
	86
	1
	39
	4
	<2
	64
	

	48
	595M
	264278
	3608857
	0.003
	240
	<1
	5
	6
	2
	7
	5
	<2
	5
	

	49
	187
	256837
	3620714
	0.009
	116
	5
	35
	20
	<1
	67
	2
	15
	7
	رودشور

	50
	201M
	256299
	3618680
	0.003
	6
	3
	11
	44
	2
	8
	12
	<2
	9
	

	51
	216
	256955
	3620646
	0.006
	8
	<1
	13
	10
	1
	7
	3
	<2
	5
	

	52
	638M
	257056
	3620319
	0.006
	308
	10
	81
	8
	<1
	24
	4
	<2
	38
	


ادامه جدول (5-10): صورت تجزیه نتایج برخی عناصر بااهمیت نمونه های مینرالیزه ورقه یکصدهزارم گزیک
	Row
	sample.No
	X
	Y
	Au
	As
	Co
	Cr
	Cu
	Mo
	Ni
	Pb
	Sb
	Zn
	توضیحات

	53
	522
	259783
	3626846
	0.004
	20
	<1
	5
	120
	<1
	3
	<2
	<2
	5
	نمونه های متفرقه


	54
	207M1
	262808
	3617004
	0.002
	23
	4
	30
	39
	1
	10
	6
	<2
	16
	

	55
	207M2
	262808
	3617004
	0.003
	44
	3
	50
	42
	<1
	13
	5
	<2
	15
	




      کارفرما : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور




