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مطالعه مقاطع نازك و صيقلي نمونه هاي بوكسيتي بوكان :
تعداد 42 نمونه معدني بوكسيت (17 نمونه از منطقه كاني شيته و 25 نمونه از منطقه سرچاوه) در كنار ديگر مطالعات آزمايشگاهي از قبيل تجزيه شيميايي و اشعهء ايكس با تهيه 91 مقطع با اهداف ذيل و با شرح گزارش آنها (جلد دوم گزارش)، مورد مطاله و بررسي قرار گرفت:
1) تهيه و مطالعه 42 مقطع نازك 
 به منظور شناسايي ساختمان و بافت و نيز تشخيص كانيهاي تشكيل دهنده شامل كانيهاي بوكسيت و فيلوسيليكاتها (گروه كلريت و كانيهاي رسي و ...........)  و همچنين فلدسباتها و ساير تشكيل دهنده هاي فرعي.

2) مطالعه 49 مقطع صيقلي 
 با نور منعكس براي دستيابي به ساختمان و بافت كانيهاي كدر به عنوان مبناي مطالعات كاني شناسي ،زمين شناسي اقتصادي،آرايش مواد و چگونگي تشكيل كانسار،خصوصاًدر مورد آرايش مواد چگونگي ارتباط كانيهاي كدر و كانيهاي شفاف مفيد (بوكسيت و كاني هاي رسي ) مشخص شده است.
از آنجاي كه تركيب شيميايي يك ماده معدني بندرت ميتواند شاخص تركيب آن باشد ،در آرايش كانيها

(كانه آرايي )نيز اور ميكروسكپي به عنوان يك عامل موثر مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مطالعات ميكروسكپي و همراهي آن با روشهاي ديگر مانند اسپكتروگرافي ،تجزيه شيميايي و x-pay بسيار موثر بوده و در بررسي و شناخت كاني ها خيلي با اهميت مي باشد. همچنانكه اشاره شداولين قدم در اورميكروسكپي تعيين كانيها در نمونه صيقلي با نور انعكاسي مي باشد و طرز تشخيص براساس ويژگيهاي مختلف ازجمله مشخصات فيزيكي، نوري و خواص شيميايي كاني ها است.
در اين مطالعات پس از تشخيص مجموعه كاني هاي موجود در كانسنگ، مطالعات ديگري از جمله آناليز هاي كمي مينرا لوژيكي ، آناليزهاي كمي يا كيفي بافتي 
 و تفسير خصوصيات بافتي به نحوي كه شرايط تشكيل و پروسه هاي آن در مورد كانيها قابل تفسير باشد صورت گرفته است و بنابر اين در آرايش مواد مطاله تركيب كاني شناسي از نظر كمي، مطالعه وضعيت كانيها و آناليز خصوصيات بافتي و تعيين اندازه دانه ها در مورد كانيها و محصولات آسياب شده آن حايز اهميت مي باشد. 
اميدوار است اين كار بتواند مبنايي براي مطالعه در اين مرحله و يا تعبير و تفسير بيشتر در مراحل ديگر اكتشافي در اين منطقه و يا در ديگر مناطق باشد.

شماره نمونه      TI – 02

)تيغه نازك     THINSECTION)

بافت: شبه برشي

تشكيل دهنده ها: اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي رسي،كانيهاي بوكسيت، شاموزيت، بخش اعظم نمونه متشكل از اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن (هماتيت و گوتيت) ميباشد.گوتيت عموماً متمايز و به شكل پرشدگي در شكافها تاخيري مي باشد در مجاورت رگچه هاي گوتيت بعضاً كانيهاي سبز رنگ (شاموزيت؟) مشاهده ميشود.كايولينت با دوبافت متمايز ميكرو وكريپتوكريستالين مشاهده شده و درحالت اول اشكال خاص(كتابي) ايجاد نموده است. كانيهاي بوكسيت(بوهميت،دياسپور؟)به شكل قطعات كوچك پراكنده مشاهده مي شوند.
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شماره نمونه       TI  - O2
(مقطع صيقلي    POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها: اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

تركيبات آهن عموماً با ساخت ريتميك و كنكرسيوني به شكل قطعات طويل و كرهك هاي تغييرشكل يافته وجود داشته،در مجموع ساخت نواري مشخصي را ايجاد كرده است كه تناوبي از كانيهاي شفاف (كاني هاي رسي؟) و اكسيد ئيدروكسيد هاي آهن ميباشد. ضخامت نوارهاي حاوي تركيبات اكسيدي آهن به طور متوسط 100 ميكرون و متشكل از گوتيت، ليپدوكروسيت ميباشد.
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شماره نمونه   T3 –O5

)مقطع صيقلي POLISHED    SECTION    )

تشكيل دهنده ها: اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

كانيهاي كدر، منحصر به اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن بوده و كانيهاي مزبور بدو صورت مشاهده ميشوند. بخشي به صورت قطعات ريز پراكنده در زمينه كريپتوكريستالين كه به حالت آندود مشاهده ميشود و بخشي به صورت مجموعه هاي (گلوله مانند) متمركز متشكل از اختلاط ميكرو كريستالين كاني هاي آهن كه ابعاد قطعات مذكور تا حدود ميليمتر نيز ميرسد.  
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شماره نمونه    T7 – O5

)تيغه نازك      THIN   SECTION)

بافت : كلاستيك داراي لاميناسيون

تشكيل دهنده ها : كوارتز، كانيهاي رسي،كانيهاي كدر و نيمه شفاف، ميكاها،كلريت

زمينه داراي لاميناسيون ظريف بوده و تناوبي از لايه هاي نازك متشكل از كوارتز ،كاني هاي رسي (كايولينيت، ايليت) و اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن ميباشد. بعضاً قطعات كوچك عدسي شكل متشكل از مجموعه هاي پلي كريستالين كانيهاي رسي و ميكاها با جهت يافتگي مشخص در اين زمينه مشاهده ميشوند. 
نام سنگ : كايولينيت -كلريت شيل آهن دار 
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شماره نمونه     T7   - O5

(مقطع صيقلي     POLISHED   SECTIOX)
اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن (بخشي از آن لپيدوكروسيت؟) به صورت قطعات ريز پراكنده با توزيع متجانس در تمامي نمونه گسترش داشته و اندازه قطعات فراوان حدود20-15 ميكرون ميباشد. تعدادي از قطعات موجود داراي الگوهاي خاص ناشي از اكسولوشن بوده كه عيناً با حفظ شكل تبديل به روتيل گرديده است همچنين بخشي از قطعات موجود به حالت نيمه شكل دار و شكل دار مشاهده ميشوند كه اشكال پسودومورف كانيهاي اوليه ميباشد.   
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شماره نمونه    T9  - O5

)تيغه نازك  TRIN  SECTION)

بافت :كلاستيك

تشكيل دهنده ها: كانيهاي كدر و نيمه شفاف (اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن)،كانيهاي رسي (كايولينيت، ايليت)،كوارتز كانيهاي بوكسيت(بوهميت، دياسپور)كانيهاي تيتانيوم (روتيل يا آناتاز؟)
زمينه اصلي اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن و عمدتاً هماتيت ميباشد كه داراي بافت ميكروتاكريپتوكريستالين است. كانيهاي رسي و ساير كانيها به شكل قطعات و عدسي مانندهاي دانه ريز (كمتر از ميليمتر) در زمينه به حالت پراكنده مشاهده شده و داراي اريانتاسيون هستند. 

در مواردي قطعات مشكوك به كانيهاي بوكسيت مشاهده ميشوند كه تعداد آنها از 5 در صد تجاوز نمي نمايد.

شماره نمونه   T9 – O5

( مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كاني هاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن به صورت قطعات ريز پراكنده و رگچه مانند مشاهده شده در قطعات بزرگ اشكال خاص ريتميك وجود دارد. كاني هاي تشكيل دهنده شامل هماتيت و گوتيت به صورت اختلاط ميكروكريستالين است.

شماره نمونه   TI3  - O5
(مقطع صيقلي POLISHED  SECTIOX)

تشكيل دهنده ها:اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كاني هاي شفاف

قطعات كدر، موجود در نمونه از دو نسل ميباشد. بخشي قطعات بزرگتر كه حاوي مجموعه هاي كريپتو كريستالين و قطعات ايديومورف همراه با ادخال هايي از كانيهاي شفاف است و بعضاً در اين بقاياي سوزنهاي روتيل و قطعات لپيدو كروسيت مشاهده ميشود. اندازه قطعات مزبور تا حدود  - سانتيمتر نيز ميرسد.

قطعات كوچكتر داراي ساخت قشري و شبه اووليتي هستند كه شكافهاي پرشده ناشي از انقباض نيز در آنها وجود دارند(گوتيت).بخش ديگر قطعات بسيار كوچك (عمدتاً لپيدوكروسيت)ميباشند كه اندازه قطعات غالب آنها حدود 30 تا 50 ميكرون است. برخي از اين قطعات به صورت شكل دار مشاهده ميشوند، علاوه بر موارد فوق زمينه شفاف و كريپتوكريستالين به تركيبات خاكي آهن- آغشتگي نشان ميدهند.
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شماره نمونه TI5-  O9
(تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها:كانيهاي كدر و نيمه شفاف (اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي رسي (كائولينيت ،ايليت)،كانيهاي بوكسيت (بوهميت ، دياسپور)،كانيهاي تيتانيوم(روتيل يا آناتاز؟)،كوارتزتشكيل دهنده غالب كانيهاي كدر و نيمه شفاف ( عمدتاً هماتيت)ميباشد كه به صورت قطعات مجموعه اي پراكنده و بعضاًتوجيه شده و در زمينه كانيهاي رسي قرار گرفته و با فت كلاستيك با لاميناسيون ايجاد نموده است. 
كانيهاي بوكسيت به شكل قطعات مجموعه اي پلي كريستالين و مخفي بلور با ابعاد كمتر از ميليمتر به مقدار كم وجود داشته (كمتر از 5%)و جنس آن عمدتاً دياسپور است. روتيل و كوارتز به صورت فرعي مشاهده ميشوند و مقدار آنها از 2-1% متجاوز نيست.
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شماره نمونه TI5 - O9

)مقطع صيقلي POLISHED  SECTION )

اكسيد، ئيدروكسيد هاي آهن،كانيهاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيد هاي آهن (بخشي از آن هماتيت)به صورت قطعات ريز پراكنده و بعضاً بلورهاي ايديومورف به شكل منشوري مشاهده شده و اندازه قطعات كانيهاي مزبور از حدود ميكرون تا حدود 100 ميكرون تغيير نموده اندازه قطعات فراوان درشت حدود 20 ميكرون است در چند مورد بين كانيهاي مزبور مجموعه هاي سوزني مشكوك به روتيل مشاهده ميشود.
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شماره نمونه TI7  - 12

)تيغه نازك THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها : اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن (هماتيت گوتيت)،كانيهاي رسي (كائولينيت)،كانيهاي بوكسيت، شاموزيت؟

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن شامل عمدتاًهماتيت و كمتر گوتيت به شكل مجموعه هاي گلوك مانند يا ساخت ريتميك و قشري متناوب دانه هاي اصلي را تشكيل ميدهند. اندازه اين قطعات حدود ميليمتر است. قطعات مزبور عموماً توسط هاله اي ازكانيهاي رسي احاط شده وكريستالها به حالت عمود بر سطح دانه ها مشاهده ميشوند (كانيهاي رسي به صورت سيمان عمل نموده اند). همراه با كانيهاي رسي مقادير جزئي كانيهاي بوكسيت نيز وجود دارد. قشرهاي خارجي اين مجموعه ها به رنگ سبز مشاهده ميشوند كه احتمالاً شاموزيت ميباشد.
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شماره نمونه TI7 - I2

 (مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

اكسيد،ئيدروكسيد هاي آهن،كانيهاي شفاف 

اكسيد، ئيدروكسيد هاي آهن به صورت قطعات متشكل از مجموعه هاي ميكرو كريستالين بخش عمده نمونه را تشكيل داده است. اندازه قطعات مذكور به طور متوسط حدود 600 – 500 ميكرون ميباشد. بعضاً در اين قطعات ساخت سوزني شعاعي و ريتميك مربوط به گوتيت مشهود است كه در هر صورت مستقل نبوده و اختلاط كريپتوكريستالين با ساير كانيهاي آهن ايجاد نموده است.
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شماره نمونه  T21 – O2
(تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها :كاني هاي كدر و نيمه شفاف،كانيهاي رسي،كلريت،كانيهاي بوكسيت

كانيهاي كدر به شكل قطعات آواري (مجموعه درشت بلور و ميكروكريستالين ) در خميره اي از كانيهاي كدر و نيمه شفاف  با بافت ميكروكريستالين قرار گرفته است. مواد تشكيل دهنده عمدتاً هماتيت ميباشد.

در خمير كانيهاي رسي عمدتاً كائولينيت و به مقدار كم دياسپور همراه با كلريت مشاهده ميشود بخش غالب نمونه (حدود 90در صد)متشكل از هماتيت است.
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شماره نمونه  T21  - O2
)مقطع صيقلي   POL ISHED   SECIION)  
تشكيل دهنده ها: اكسيد،ئيدروكسيد هاي آهن،كانيهاي شفاف 

كانيهاي كدر موجود به مقدار كم (كمتر از 5%) در نمونه مشاهده شده و قطعات ريز پراكنده را ايجاد نموده اند كه بعضاً به حالت شكل دار ديده ميشوند ،حداقل اندازه اين قطعات حدود  ميكرون و حداكثر 30 ميكرون است. آغشتگي قطعات دانه ريز در برخي قسمتها به صورت متناوب بوده و در اثر آن ساخت نواري ظريف و مشخص به حالت موج دار (تغيير شكل يافته) مشاهده ميشود.
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شماره نمونه   T23  - O5 (1)
(تيغه نازك  THIN  SECIION)

تشكيل دهنده ها :اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي رسي، شاموزيت،كاني هاي بوكسيت. 

نمونه متشكل از قطعات كلاستيك ميباشد كه بعضاً در قطعات مزبور اووليتهاي تغيير شكل يافته مشاهده ميشود در برخي قسمتها دياسپور به صورت سيمان بين قطعات كدر(هماتيت ) را اشغال نموده و به صورت برش رسوبي تظاهر مينمايد.

شاموزيت به صورت قطعات مجموعه اي پلي كريستالين با بافت ريتميك وجود داشته و هم رشدي هاي ظريف با كاني هاي رسي ( كائولينيت ) و كاني هاي بوكسيت (دياسپور) ايجاد نموده است. قطعات متفاوت ديگري وجود دارد كه منحصراً از كانيهاي رسي تشكيل شده است . گوتيت در چند مورد با اشكال ريتميك مشاهده ميشود.
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نمونه شماره   T23  - O5(2)

)تيغه نازك  IHILN   SECTION)

اين نمونه با شماره نمونه  T23 – O5(1) تا حدودي شباهت داشته با اين تفاوت كه اووليت هاي تغيير شكل يافته اي مشاهده ميشود كه در زون داخلي آن قشرهاي متوالي كانيهاي رسي ،شاموزيت و هماتيت تشكيل شده است.
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شماره نمونه T23 – O5

(مقطع صيقلي  POLISHED   SECTION)

كانيهاي تشكيل دهنده :اكسيد ،ئيدرواكسيدهاي آهن ،كانيهاي شفاف
تركيبات آهن دار حالت نا متجانس داشته و با شكل گرهك مانند و رگچه اي ،همچنين اندود و آغشتگي مشاهده ميشود. كانيهاي موجود مجموعه هاي كريپوكريستالين شامل عمدتاً گوتيت است. اندازه قطعات بزرگ حدود 2

ميليمتر و اندازه قطعات دانه ريز حدود ميكرون و اندازه قطعات غالب در نمونه حدود 50 ميكرون است.
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شماره نمونه  T25 - O8

(تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشگيل دهنده ها : كانيهاي كدر و نيمه شفاف (اكسيد ،ئيدرواكسيدهاي آهن)، كانيهاي رسي ،كانيهاي بوكسيت ؟ روتيل (يا آناتاز؟)، ميكاها
زمينه اصلي و بخش اعظم نمونه متشكل از هماتيت و گوتيت به صورت قطعات كدر و نيمه شفاف – ميباشد. در زمينه كانيهاي مزبور قطعات حاوي مجموعه هاي دانه ريز كاني هاي رسي با حالت توجه مشخص مشاهده ميشود. بخش اعظم كاني هاي رسي كائولينيت ميباشد. در چند مورد كانيهاي مشكوك به دياسپور مشاهده ميشود. ميكاها  و روتيل به مقدار كم (2-1%) در نمونه وجود دارد.

 شماره نمونه T25  - O8  

(مقطع صيقلي  POLISHED   SECTION )
اكسيد،ئيدرواكسيدهاي آهن ،كانيهاي شفاف 

اكسيد،ئيدرواكسيدهاي آهن به صورت ميكرو تا كريپتو كريستالين در تمامي نمونه وجود داشته بخشي به حالت آغشتگي مشاهده شده و بخشي نيز رگچه هاي ظريفي كه بعضاً داراي توجيه هستند ايجاد نموده است كه در جهت لاميناسيون سنگ ميباشد ضخامت رگچه ها و اندازه قطعات از بسيار ريز (حدود ميكرون ) تا حدود چند ميليمتر تغيير ميكند كه موارد با ابعاد بزرگ عمدتاً قطعات و لكه هاي پراكنده ايجاد نموده اند. بخشي از كانيهاي مزبور هماتيت و بخشي نيز گوتيت ميباشد كه هم به حالت مستقل از يكديگر و هم اختلاط با يكديگر مشاهده ميشوند.

چند قطعه روتيل به حالت گرد و نيم گرد در نمونه وجود دارد.
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شماره نمونه  T27 – O6 

(تيغه نازك THIN  SECTION)

بافت :كلاستيك
تشكيل دهنده ها : اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي رسي، شاموزيت،كانيهاي بوكسيت

قطعات آواري تشكيل دهنده زمينه شامل قطعات حاوي كانيهاي كدر و نيمه شفاف (هماتيت،گوتيت و قطعات حاوي كانيهاي رسي (كائولينيت ) و شاموزيت ميباشد. در قطعات مذكور ارتباط نزديك بين كائولينيت و شاموزيت و تبديل اين دو قابل تشخيص است.

از كانيهاي بوكسيت قطعاتي متشكل از دياسپور ؟ وجود دارد كه در همراهي با شاموزيت و كائولينيت است.
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شماره نمونه   T27  - O6

 (مقطع صيقلي POLISHED   SECTION )

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ، كانيهاي شفاف

اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن به صورت قطعات مختلف اندازه بي شكل و بعضاً قطعات گلوله مانند  و مدور مشاهده ميشود كه اندازه قطعات آن حداكثر تا چند ميليمتر است. تشكيل دهنده ها شامل هماتيت ، گوتيت لپيدوكروسيت ميباشد. علاوه بر كانيهاي مذكور روتيل نيز به مقدار كم (2 – 1% ) به شكل قطعات آواري مشاهده ميشود.
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شماره نمونه   (1)  T3O – O4

(تيغه نازك   THIN   SECTION)

تشكيل دهنده ها : كانيهاي رسي ، اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي بوكسيت ،كلريت
نمونه متشكل از مجموعه درهمي از قطعات آواري بوده و سيمان (يا ماتريكس ) داراي تبلور مجدد است. قطعات آواري عموماً كريپتوكريستالين تا آمورف بوده و از كانيهاي  رسي (آلوفان؟)تشكيل شده است.در برخي قسمتها نيز كائولينيت ،شاموزيت و كانيهاي بوكسيت كه به تركيبات آهن آغشتگي دارند مشاهده ميشود.بافت هاي ناشي از تبلور مجددر قسمتهاي مختلف مشهود است. كانيهاي بوكسيت از نوع دياسپور و بوهميت بوده با  دو بافت متمايز (ريز بلور و درشت بلور) مشاهده ميشود. كانيهاي آهن عمدتاً از نوع گوتيت ميباشد.
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شماره نمونه T30  - 04 (2)

(تيغه نازك  THIN  SECTION )

اين نمونه تا حدودي شبيه نمونه شماره T30 – 04 – (1)ميباشد. قطعات آواري در اين نمونه از جنس كانيهاي رسي بوده به لحاظ بافتي مجموعه ها كريپتوكريستالين تا آمورف هستند. كائولينيت و كانيهاي بوكسيت به صورت قطعات پلي كريستالين وجود دارند .تمايز اين مورد از نمونه مشابه قبلي وجود كربناتها به صورت پر شدگي فضاهاي خالي و جانشيني بوده ، وضمناً مقدار تركيبات آهن بيشتر است. علاوه بر اين مجموعه هاي صفحه اي با خاموشي موجي شبيه ميكاها وجود دارد (كلريت ؟) روشهاي ديگر مطلعات جهت تشخيص قطعي كاني اخير الذكر لازم است.
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شماره نمونه   T3O - O4
(مقطع صيقلي   POLISHED  SECTION)

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ، ،كانيهاي شفاف

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن با اشكال مختلف به صورتهاي لكه اي ،رگچه مانندهاي ظريف شبكه اي،اندود و گلبولي در نمونه مشاهده ميشوند و متشكل از مجموعه هاي مختلف به حالت كريپتوكريستالين ميباشد. بخشي از كانيهاي مزبور بواسط وجود ساخت كنگرسيوني و ساير مشخصات اپتيكي خاص مشخصاً گوتيت ميباشد كه حالت رگچه اي (تاخيري )در مورد آن بيشتر ديده ميشود. چند مورد قطعات با قدرت انعكاس متوسط و انستروتروپي شديد نيز در نمونه وجود دارد كه شناسائي نشده ؟
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شماره نمونه  T32  O4

)تيغه نازك  THIN   SECTHON)

تشكيل دهنده ها : اكسيد و ئيدروكسيد هاي آهن (هماتيت و گوتيت)، كاني هاي رسي،كاني هاي بوكسيت زمينه اصلي متشكل از تركبيات آهن (شامل اكسيد ،ئيدروكسيدها عمدتاًهماتيت)ميباشد. اين مجموعه تشكيل دهنده غالب است كانيهاي رسي (كائولينيت )و همچنين كاني هاي بوكسيت (دياسپو) به صورت قطعات پلي كريستالين پراكنده مشاهده شده ندرتاً داراي اشكال اووليتي كاذب هستند كه در اين قطعات ساخت قشري كم و بيش متمايز ميشود.

كاني هاي بوكسيت حدود 10 در صد نمونه را تشكيل ميدهد.

[image: image22.jpg]S s eml ) u D15,
Nicols+







شماره نمونه  T32 – O4

(مقطع صيقلي  POLISHED   SECTION)

تشكيل دهنده ها : اكسيد و ئيدروكسيد هاي آهن ، كاني هاي شفاف ر

اكسيد و ئيدروكسيد هاي آهن كه تشكيل دهنده منحصر در بين كاني هاي كدر ميباشد به صورت قطعات ديس امينه مشاهده شده و جنس عمده قطعات ليپدوكروسيت ؟ ميباشد. اندازه قطعات اين كاني حدود 50 تا 100 ميكرون و مقدار آن كم ميباشد (كمتر از 5% ) . زمينه متشكل از مجموعه هاي شعاع ميباشد (احتمالاًكلريت؟)
[image: image23.jpg]. o
) S S a0

o

o

Nicols Yot Crossed




شماره نمونه  T34 – O9 (1)

(تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها : كاني هاي كدر و نيمه شفاف،كانيهاي رسي،كلسيت

بافت برشي و قطعات فاقد جابجائي هستند. قطعات اصلي متشكل از مجموعه هاي در هم هماتيت و كائولينيت ميباشد. سيمان كلسيت، درشت بلور با بافت موزائيك بوده و در برخي قسمتها بقاياي مجموعه هاي ميكرايت مشاهده ميشود. در اين نمونه كانيهاي بوكسيت مشاهده نميشود.
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شماره نمونه   T34 – O9 (2)
(تيغه نازك  THIN  SECTION)

مقدار كاني هاي كدر و نيمه شفاف موجوددر اين نمونه مشابه نمونه  T34 – O9 (1) ميباشد. كائولينيت در اين نمونه وجود داشته با اين تفاوت كه به صورت پر شدگي در ترك هاي اتساعي ديده ميشود.

علاوه بر كانيهاي مشروح در فوق در اين مورد مجموعه هاي موزائيكي از كاني هاي بوكسيت (بوهميت؟) به صورت لكه و رگچه مانندهاي پراكنده مشاهده ميشود.
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شماره نمونه  T34  - O9

(مقطع صيقلي POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده: اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي شفاف

اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن شامل گوتيت و هماتيت به صورت قطعات پراكنده و رگچه هاي ظريف و ندرتاً بلرهاي ايديومورف مشاهده ميشوند. بلورهاي شكل دار كاني هماتيت ميباشد كه با اشكال منشوري و ابعادتا حدود 200 ميكرون (طولي) مشهود است. ضخامت رگچه هاي موجود عموماً حدود 10 تا 20 ميكرون ميباشد. ندرتاً قطعات بزرگ با ابعاد حدود 1 تا 2 ميليمتر در نمونه وجود داردكه متشكل از مجموعه هاي كريپتوكريستالين  بوده و داراي ميكرو فراكچرهاي پر شده توسط كانيهاي شقاق ميباشد.
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شماره نمونه  T36 - o3

(تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها:كاني هاي كدر و نيمه شفاف (هماتيت ،گوتيت)، دياسپور كاني هاي رسي (كائولينيت)،كربناتها (سيدريت ،كلسيت)،كلريت

قطعات اصلي آواري شامل كانيهاي كدر (هماتيت )ميباشد كه به صورت مدول مانند و اووليتهاي تغيير شكل يافته در خميره اي متشكل از دياسپور و كانيهاي رسي آغشته به اكسيد ،ئيدروكسيدهاي خاكي آهن قرار گرفته است. در برخي قسمتها ارتباط نزديكي بين كائولينيت و دياسپور مشاهده شده و ضمناً دياسپور با دو بافت متمايز مشاهده ميشود.
سيدريت به صورت لكه هاي پراكنده و همچنين رگچه مانند در ارتباط با كانيهاي كدر مشاهده ميشود كلسيت در چند مورد به شكل رگچه مانند وجود دارد. كلريت در يك قسمت به صورت رگچه هاي ظريف مشهود است.
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شماره نمونه  T38  -  O4  

(تيغه نازك   THIN  SECTLON)

تشكيل دهنده ها :اكسيد و ئيدروكسيدهاي آهن(هماتيت،گوتيت)،كانيهاي رسي (كائولينيت)،شاموزيت و كليست . بخش عمده نمونه شامل هماتيت و كمتر گوتيت ميباشد.هماتيت به صورت قطعات آواري و هم در خميره ميكروكريستالين مشاهده ميگردد. كانيهاي رسي (كائولينيت ) لكه هاي كوچك پراكنده اي را در زمينه كاني هاي مزبور ايجاد كرده كه بعضاً در همراهي نزديك با شاموزيت ميباشد .كائولينيت با دو بافت متمايز در نمونه قابل تشخيص است. كليست به صورت رگچه هاي ظريف در زمينه هماتيت مشاهده شده و بعضاً آثار تهاجمي آن روي كائولينيت مشخص است. گوتيت در برخي قسمتها با ساخت ريتميك وجود دارد. كانيهاي بوكسيت مشاهده نميشود.
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شماره نمونه  T38  - O4

(مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها :اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي شفاف

تركيبات آهن به صورت كاني هاي كدر مشتمل بر گوتيت و هماتيت بوده  ، اين دو كاني در ارتباط نزديك با يكديگر قطعات با اندازه هاي مختلف را ايجاد نموده است. قطعات بزرگ ابعادي تا حدود 4 ميليمتر داشته و مشتكل از گوتيت و هماتيت هستند . قطعات دانه ريز ابعاد حدود ميكرون داشته و اندازه دانه هاي فراوان حدود 30 تا 50 ميكرون است. در قطعات بزرگ عموماً ساخت ريتميك مشخصي  ديده شده و در نوارهاي حاشيه اي حالت سوزني قابل تشخيص است. 

 توضيح اين كه در برخي قسمتها كانيهاي مذكور داراي توجيه مشخصي هستند.
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شماره نمونه  T40  - O5
(تيغه نازك  THIN  SECTION)
تشكيل دهنده ها:كاني هاي كدر و نيمه شفاف (هماتيت ،گوتيت)،كربناتها  ،كانيهاي بوكسيت، كانيهاي رسي زمينه اصلي و بخش اعظم نمونه متشكل از كانيهاي كدر و نيمه شفاف (هماتيت ، گوتيت ؟) ميباشد. در زمينه كانيهاي مزبور فضاهاي انحلالي متعددي وجود دارد كه بعضاً توسط كليست پر شده است كانيهاي بوكسيت به صورت لكه هاي پراكنده و بعضاً قطعات شكل دار در زمينه وجود داشته ، عمدتاً متشكل از دياسپور ميباشند. برخي قطعات نيز متشكل از كانيهاي رسي (كائولينيت )و شاموزيت هستند. در برخي قسمتها بافتهاي ناشي از تبلور مجدد مشهود است. چند مورد قطعات مشكوك به روتيل وجود دارد.
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شماره نمونه   T40  -  05

(مقطع صيقلي   POLISIIED   SECTION)

تشكيل دهنده ها :اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي شفاف

تركيبات آهن دار عمدتاً به شكل قطعات با بافت افشان و ندرتاً به حالت رگچه اي مشاهده ميشوند. قطعات پراكنده بعضاً به صورت نيم شكل دار تا شكل دار وجود دارند. در تعدادي از قطعات مزبور تيغه هاي توجيه شده مشاهده ميشود (مانيتيت و ايلمنيت دگرسان شده )كه بر اساس الگوي خاص توجيه شده احتمالًا قطعات مانيتيت حاوي ايلمنيت يا هماتيت بوده است (تيغه هاي اكسولوشن در سطوح اكنتائدريك مانيتيت)مواد ناشي از دگرساني احتمالًا حاوي تركيبات تيتنايوم از جمله روتيل ، آناتاز، اسفن ،تيتانو هماتيت ميباشد كه وجود مورد اخير محتمل تر است . اندازه قطعات حداكثر 2 ميليمتر حداقل حدود چند ميكرون و اندازه قطعات غالب 30 تا 50 ميكرون است.
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شماره نمونه  T42 - O2

(تيغه نازك   THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها: كانيهاي رسي ؟ ، اكسيد ، ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي بوكسيت،شاموزيت،بخش عمده نمونه متشكل از مواد كريپتوكريستالين تا آمورف (كانيهاي رسي؟) ميباشد. در زمينه مزبور قطعات آواري متشكل از همان مواد (كاني هاي رسي آمورف؟) مشاهده ميشود. كانيهاي كدر (عمدتاً هماتيت)به صورت رگچه هاي ظريف مشاهده شده و در حواشي رگچه ها آغشتگي به شكل نواري ايجاد كرده است.

رگچه هاي ديگري نيز وجود دارد كه متشكل از كائولينيت و كاني هاي بوكسيت ميباشد.
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شماره نمونه  T42  - O2

(مقطع صيقلي   POLISHED   SECTION)

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كانيهاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن (گوتيت  هماتيت )به صورت قطعات با ابعاد متفاوت در نمونه وجود داشته اندازه قطعات از حدود ميكرون تا چند ميليمتر متغيير ميباشد قطعات كوچك به حالت پراكنده و توزيع يكسان وجود دارند بعضاً نيم شكل دار بوده و مواردي در بين آنها الگوهاي ناشي از اكسولوشن (تيغه هاي هماتيت، ايلمنيت در مانتيتت )مشاهده ميشود كه عيناً با حفظ شكل تغيير يافته و به روتيل ، آناتاز ؟تبديل گرديده است. 

قطعات بزرگ عمدتاً متشكل از گوتيت و كمتر هماتيت است و در اين قطعات گوتيت با اشكال خاص سوزني شعاعي و ريتميك مشاهده ميشود.
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شماره نمونه  T44 - 03

(تيغه نازك    THIN  SECTLON)

تشكيل دهنده ها: كلريت (شاموزيت؟)،كاني هاي رسي (كائولينيت)، اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كاني هاي بوكسيت. بخش غالب نمونه متشكل از مجموعه هاي شعاعي ميباشد كه مشخصات آن با كلريت مطابقت مينمايد. كاني مزبور قطعات مجموعه اي درشت بلور را ايجاد نموده است و در همراهي نزديك با آن كاني هاي رسي و به مقدار كمتر اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن مشاهده ميشود.كانيهاي بوكسيت به مقدار كم به صورت اووليت هاي تغيير شكل يافته مشاهده ميشود.
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 شماره نمونه   T44  - O3

(مقطع صيقلي POLTSHED   SECTION )
 تشكيل دهنده ها : اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي شفاف

كانيهاي آهن به دو صورت مشاهده ميشوند. بخشي قطعات درشت بلور با ابعاد تا حدود ميليمتر كه عمدتاً ليپيدوكروسيت است و بخشي مجموعه هاي كريبپتوكريستالين كه همراه با كانيهاي شفاف حالت جهت يافتگي نشان ميدهند (FOLited) و شامل هماتيت و گوتيت ميباشد.

 در زمينه مخفي بلور مزبور قطعات لپيدوكرئسيت با ابعاد حدود 20 تا 30 ميكرون وجود دارد كه توزيع آن يكنواخت است. روتيل به شكل قطعات مدور كلاستيك با ابعاد بيش از 100 ميكرون چند مورد وجود دارد. 

توضيع اين كه ارتباط نزديكي بين تركبيات آهن دار و مجموعه هاي صفحه اي (كلريت ؟) وجود دارد.
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شماره نمونه  T46 - 05

(تيغه نازك  IHIN  SECTION  )

بافت اووليتي تغيير شكل يافته

تشكيل دهنده ها : اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن (عمدتاً هماتيت)، شاموزيت،كائولينيت، دياسپور ؟

اووليت ها و ندول هاي تشكيل دهنده عموماً مجموعه هاي كريپتوكريستالين تا ميكروكريستالين متشكل از چند كاني و ندرتاً تك كاني هستند.

بخش عمده ندول ها متشكل از شاموزيت ،كائولينيت ومقدار كمتري هماتيت و گوتيت است . درقطعات مزبور ارتباط نزديكي بين شاموزيت و كائولينيت مشاهده ميشود. زمينه كريپوتوكريستالين عمدتاً شامل اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن ميباشد. روتيل (آناتاز؟)به شكل قطعاتي با ابعاد كمتر از 100 ميكرون مشاهده ميشود (فرعي است).
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شماره نمونه  T46 - O5 

(مقطع صيقلي POLISHED   SECTION) 
تشكيل دهنده ها : اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كاني هاي شفاف
تركيبات اكسيدي آهن به شكل قطعات ريز پراكنده و همچنين رگچه مانند به مقدار كمتر از 5% در نمونه وجود داشته و تشكيل دهنده غالب آن گوتيت ميباشد. اندازه قطعات غالب كاني مزبور حدود 20 ميكرون ميباشد. در مواردي نيز اندازه قطعات تا حدود 300 ميكرون ميرسد كه مجموعه اي از بلورهاي دانه ريز است:
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شماره نمونه T50 – O3
(تيغه نازكTHIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها : اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن  (هماتيت ،گوتيت)،كاني هاي بوكسيت(بوهميت؟)كانيهاي رسي (كائولينيت)،شاموزيت،روتيل

قطعات درشت (اصلي)گرهك هاي تغيير شكل يافته و خرد شده ميباشند كه جنس آنها از اكسيد،ئيدروكسيدهاي

آهن و هچنين كاني هاي بوكسيت ميباشد. قطعات متشكل از اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن  حاوي ميكروفراكچرهاي پرشده بوده وآثار تغيير شكل نيز در آنها مشخص است. بافت قطعات آواري كريپتوكريستالين ميباشد.
 كاني هاي رسي (كائولينيت) در ارتباط نزديك با شاموزيت بوده ولي اين دو عموماً جدا و مستقل از تركيبات آهن دار هستند.
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شماره نمونه T50  - O3

(مقطع صيقلي POLISHED  SECTION)

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن  ، كاني هاي شفاف

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن  به صورت قطعات و لكه هاي پراكنده و كمتر رگچه مانند مشاهده شده اختلاط كريپتو كريستالين هماتيت و گوتيت ميباشد. در حالت رگچه مانند كاني هاي مذكور كه عمدتاً گوتيت است در همراهي با كلريت مشاهده شده و به نظر ميرسد كلريت نسبت به آهن تاخيري ميباشد.
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شماره نمونه T50  - O5
 (تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها: كانيهاي بوكسيت ، اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن  ، كاني هاي رسي
بافت آواري و قطعات گرهك مانند وشبه اووليتب عموماً متشكل از كاني هاي بوكسيت و كمتر كانيهاي رسي ميباشد. برخي قطعات نيز به حالت مختلط با هماتيت مشاهده ميشوند.

خمير ه (يا سيمان) عمدتاً از جنس هماتيت و كمتر گوتيت ميباشد. مجموعه هاي ميكرو كريستالين كاني هاي بوكسيت داراي بافت موزايك بوده و از نوع بوهميت ؟هستند در همراهي نزديك با اين مجموعه ها بعضاً كائولينيت مشاهده ميشود توضيح اين كه برخي قطعات آواري موجود خود حاوي قطعات آواري اوليه و خميره بوكسيتي متفاوت هستند.
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شماره نمونه  T52  - O5
 (مقطع صيقلي POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها : اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كاني هاي شفاف
كاني هاي كدر عموماً به شكل قطعات ريز در زمينه كانيهاي شفاف مشاهده ميشود. اندازه قطعات فراوان حدود 50 ميكرون ميباشد.گاهي نيز قطعات بزرگ با ابعاد حدود چند ميليمتر مشاهده ميشود. قطعات مزبور به صورت شبه اووليتي وندول مانند مشاهده گرديد، عمدتاًمتشكل از گوتيت هستند. تركيب كاني شناسي قطعات كوچك نسبت به قطعات بزرگ متفاوت ميباشد.
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شماره نمونه  T54 - O4 (1)

(تيغه نازك   THIN  SECTION)

بافت: كلاستيك

تشكيل دهنده ها: كانيهاي بوكسيت،كانيهاي رسي (كايولينيت)،كربناتها (كلسيت )، روتيل،كلريت اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن.

قطعات آواري موجود تك كاني و هم چند كاني اي هستند. بخش عمده قطغات آواري متشكل ازكاني هاي بوكسيت ميباشد كه به صورت ندول مانند متشكل از كاني دياسپور؟ به شكل ميكرو كريستالين هستند.

در بعضي قطعات نيز ساخت قشري (لايه لايه) در مجموعه ها وجود داشته و به طور متناوب ازكاني بوكسيت تشكيل گرديده است كانيهاي رسي در اين قطغات به مقدار كم وجود دارند. تركيبات آهن (عمدتاًهماتيت) به شكل رگچه مانند قطعات مزبوررا سيمان نموده است. گاهي نيز دياسپوربا بافت درشت بلور متمايزازمجموعه هاي ريز بلور مشاهده ميشود.

كلسيت نيز لكه هاي پراكنده ايجاد كرده و احتمالاً قطعات مزبور مجموعه هاي كائولينيتي هستند كه تحت تاثير  جانشيني كلسيت واقع شده اند. از كاني هاي ديگر مجموعه هاي صفحه اي (كلريت؟) ميباشد. روتيل به صورت قطعات كوچك چند مورد وجود دارد.
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شماره نمونه  T54  - O4 (2)

(تيغه نازك  THIN  SECTION)

اين مورد با نمونه  T54 – O4  (1)  تا حدودي متفاوت ميباشد از جمله موارد قابل تمايز  

- مقدار مواد كريپتوكريستالين تا آمورف كه تشكيل دهنده زمينه است افزونتر ميباشد.

-كاني هاي بوكسيت عمدتاًدر خميره مخفي بلور متمركز هستند.

- دانستيه درزه ها فراوانتر و شكافهاي حاصل توسط كربناتها پر شده و بافت شبه برشي ايجاد نموده است.
- مقدار كلسيت در نمونه بيشتر است.
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شماره نمونه  T54  -  O4

(مقطع صيقلي   POLISHED   SECTION)

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن ،كاني هاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن  به صورت قطعات ريز پراكنده (آغشتگي )، رگچه مانند و قطعات و لكه هاي پراكنده مشاهده شده متشكل از هماتيت و گوتيت ميباشد. قطعات موجود عموماً اختلاط كريپتوكريستالين از مواد مذكور ميباشد. توزيع كانيهاي كدر در نمونه نامتجانس بوده و در برخي قسمت ها مشاهده نميشوند.
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شماره نمونه   T56 - O2 (1)

(تيغه نازك   THIN  SECTION)

بافت: اووليتي                     

تشكيل دهنده ها: اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، بوكسيت، شاموزيت،كانيهاي رسي 

كانيهاي آهن (هماتيت و گوتيت) عمدتاً با اشكال اووليتي (دانه هاي اصلي )و هم در سيمان مشاهده ميگردد. گوتيت عموماً به صورت سيمان ظاهر شده است. ساير كانيها ندول هائي با ابعادكوچكتر از اووليت ها تشكيل داده اندو در هر يك كانيهاي رسي (كائولينيت )با ابعاد شاموزيت و كانيهاي بوكسيت به تنهائي يا به صورت درهم و مجموعه اي وجود دارند كه مورد اخير افزونتر ميباشد.
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شماره نمونه   T56  -  O2 (2)
(تيغه نازك   THIN  SECTION  )

در اين نمونه مقدار كانيهاي آهن كمتر بوده  ساخت اووليتي نيز كمتر مشخص است. مقدار كانيهاي بوكسيت (بوهميت) و شاموزيت بيشتر است. قطعات روتيل به مقدار بيشتر ديده شده و ابعاد آن تا 100 ميكرون نيز ميرسد به علت اختلاف در تركيب كاني شناسي خصوصاً مقدار اكسيد ، ئيدروكسيدهاي آهن رنگ به وضوح متفاوت است.
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شماره نمونه   T56  -  O2
(مقطع صيقلي POLISNED   SECTION)

تشكيل دهنده ها: اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن به صورت قطعات ريز پراكنده و بعضاً شكل دار و تيغه مانند به مقدار كمتر از 5 %  وجود داشته، اندازه اين قطعات حداقل چند ميكرون و حداكثر 200 ميكرون ميباشد.كانيهاي تشكيل دهنده هماتيت وگوتيت است.
شماره نمونه T58  - O4 (1)
(تيغه نازك THIN  SECTION)

بافت: اووليتي تغيير شكل يافته

تشكيل دهنده ها:كانيهاي آهن (اكسيد، ئيدروكسيد ها ) كانيهاي بوكسيت،كانيهاي رسي، كانيهاي بوكسيت  (دياسپور ، بوهميت  ؟) و كانيهاي رسي (كائولينيت )عموماً قطعات آواري را تشكيل داده اند. در قطعات مزبور بخش غالب را كانيهاي بوكسيت تشكيل داده و بافت ميكرو كريستالين است. بعضاً تبلور مجدد در برخي قسمتها سبب متمايز شدن كانيهاي تشكيل دهنده ميگردد.

خميره (يا سيمان )شامل مجموعه هاي كريپتوكريستالين هماتيت ميباشد. چند مورد قطعات مشابه روتيل وجود دارد.

توضيح : به علت تفاوت در قطعات موجود از اين نمونه دو مورد تيغه هاي نازك تهيه گرديده است. 
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شماره نمونه  T58 - 04  (2)

(تيغه نازك THIN   SECTION)

اين مورد نسبت به مورد مشابه يعني T58 -  O4 (1) دارا ي تفاوتهائي ميباشد كه عموماًعبارتند از :

- مقدار اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن در اين نمونه بيشتر بوده و به صورت قطعات درشت بلور،(كانيهاي كدر)مشاهده ميشود.

- قطعات متشكل از كانيهاي بوكسيت مراحل متوالي تشكيل و جابجائي (  Reworking)  را نشان ميدهند.

-كانيهاي بوكسيت به صورت دياسپور و بوهميت بوده و آثار تبلور مجدد در آن مشهود است.

- تحت تاثير حركات دگرشكلي (پهن شدگي)در قطعات مشخص است.
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شماره نمونه   T58  - o4

(مقطع صيقلي  POLISNED   SECTION )
اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن ، كانيهاي شفاف

تركيبات آهن به صورت مجموعه هاي ميكرو تا كريپتوكريستالين مختلط وجود داشته و قطعات با ابعاد مختلف ايجاد نموده است كه از حدود چند ميكرون تا چند ميليمتر تغيير ميكند ،كانيهاي متشكله شامل هماتيت و گوتيت ميباشد.

[image: image50.jpg]Niéols Nou Cross





شماره نمونه   T60  - O4
(تيغه نازك   THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها:كاني هاي كدرونيمه شفاف(هماتيت ،گوتيت)،كانيهاي رسي(كائولينيت)، بوهميت،  شاموزيت؟

زمينه اصلي شامل عمدتاًهماتيت و كمتر گوتيت بوده و بافت آنها از ميكرو كريستالين و نيمه شفاف  تا درشت بلور (كدر ) تغيير ميكند. قطعات بزرگ نيم گرد و زاويه دار  . نشانه آواري بودن مجموعه است. كائولينيت به شكل قطعات پراكنده و همچنين رگچه اي وجود داشته ودربعضي قسمتها داراي تبلور مجدداست كانيهاي بوكسيت به صورت مجموعه هاي دانه ريزقطعات پراكنده راايجاد نموده است.
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شماره نمونه T60-04
(مقطع صيقليPOLISHED SECTION)
اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف 

هماتيت وگوتيت به صورت مجموعه هاي مختلط ميكروكريستالين قطعات ورگچه هاي پراكنده در زمينه ايجاد نموده وتوزيع قطعات به حالت نامتجانس وتا حدودي به حالت نواري ميباشد. درقطعات درشت بلوربعضا"حالت شكل دار درقطعات مشاهده ميشود. 
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شماره نمونهT62-03
(مقطع صيقليPOLISHED SECTION)
تشكيل دهنده ها:اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف
اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن به صورت قطعات كوچك پراكنده با ابعاد متوسط50 ميكرون گسترش داشته، اشكال ثانوي عموماًدرآنها مشهوداست. اين اشكال به صورت كنكرسيوني،گلبولي وندرتاًقطعات نيمه شكل دار با سطوح بلورين مشخص ميباشد كه در حقيقت اشكال پسودومورف است. در برخي قسمتها گوتيت با اشكال خاص شعاعي مشاهده ميشود.
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شماره نمونه T64 – O6 (1)

(تيغه نازك  THIN  SECTION)

بافت اووليتي تغيير شكل يافته

تشكيل دهنده ها: كانيهاي بوكسيت، اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي رسي، روتيل ،
زمينه اصلي متشكل از بوكسيت (دياسپور؟) بوده و قطعات اووليتي نيز عمدتاًمتشكل از اين كاني ميباشد در برخي قطعات ارتباط نزديك بين كانيهاي رسي (كائولينيت )و دياسپور مشاهده ميشود. دياسپور حداقل با دو بافت متمايز مشاهده شده مجموعه هاي درشت بلور به حالت كلاستيك با گردشدگي مناسب (نسل قديمي)در خميره اي از مجموعه هاي كريپتوكريستالين (نسل تاخيري)واقع شده است. مجموعه اخير در برخي قسمتها تحت تاثير تبلور مجدد قرار گرفته و نوارها و رگچه هاي در شت بلور را تشكيل داده است. كانيهابي آهن (عمدتاًهماتيت) به شكل رگچه مانند و هم به شكل مجموعه هاي بي شكل در زمينه دياسپور وجود دارد.
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شماره نمونه T64 – O6 (2)
تيغه نازك THIN  SECTION)

بافت برشي

تشكيل دهنده ها: كانيهاي رسي،كوارتز، اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، ميكاها
قطعات تشكيل دهنده اصلي بقاياي خرده سنگي سيلت شيل ميباشدكه توسط سيمان آهن دار(هماتيت)سيمان شده است.كانيهاي بوكسيت در اين نمونه مشاهده نميشود.
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شماره نمونه T64 – O6 
(مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)
تشكيل دهنده ها: اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كانيهاي شفاف

كانيهاي كدر موجود داراي بافت ريتميك و كنكرسيوني بوده و عمدتاً ازگوتيت تشكيل گرديده است. در برخي قسمتها در نوارهاي موجود تناوبي از كانيهاي شفاف و كدر مشاهده ميشود.

شماره نمونه    T66 – O2

(تيغه نازك   THIN  SECIION)

تشكيل دهنده ها: كانيهاي كدر و نيمه شفاف (اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن )، كانيهاي رسي،كلريت،كانيهاي بوكسيت، بخش عمده نمونه شامل قطعات آواري متشكل از كانيهاي كدر است كه به صورت نيم گرد در ابعاد ماسه و سيلت مشاهده ميشوند.خميره مواد مزبور مجموعه در همي از كائولينت،كلريت و به مقدار كمتر كانيهاي بوكسيت است كانيهاي كلريت با بافت خاص شعاعي با ابعاد نسبتاًدرشت متمايز هستند.
كائولينيت به صورت مجموعه هاي چند بلوري دانه ريز مشاهده شده و در همراهي با آن مجموعه هاي سبز رنگ (نسل ديگري از كلريت يا شاموزيت؟)هم رشديهاي نزديك ايجاد كرده است،كانيهاي بوكسيت در چند مورد به صورت مجموعه هاي موزائيكي دانه درشت مشاهده ميشوند.گوتيت به حالت رگچه مانند مجموعه كانيهاي موجود را قطع كرده است.
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شماره نمونه T66 – O2
(مقطع صيقلي: POLISHED  SECTON)

تشكيل دهنده ها: اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن به صورت قطعات ريز پراكنده و همچنين رگچه مانند مشاهده ميشود. در رگچه ها تمركز مواد بيشتر بوده و به سمت حواشي اثر آن كمتر ميشود. قطعات ريز پراكنده اكثراًبه حالت نيم شكل دار مشاهده شده و در برخي موارد حاوي قطعات كانيهاي شفاف به صورت ادخال هستند (جانشيني حاشيه اي)، بخشي از قطعات نيز داراي ساخت سوزني شعاعي بوده وگوتيت ميباشد.
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شماره نمونه      T69 – O5

(تيغه نازكTHIN  SECIION  )

بافت : شبه اووليتي

تشكيل دهنده ها: كانيهاي كدر و نيمه شفاف (هماتيت ،گوتيت)،كانيهاي رسي،كانيهاي بوكسيت كلريت.

كانيهاي آهن شامل هماتيت وگوتيت بخش غالب نمونه را تشكيل داده و به صورت ندول و اووليت مشاهده ميشوند. بعضاً در قشرهاي متوالي گوتيت و پس از آن هماتيت تشكيل گرديده و در برخي ديگر نيز قشرهاي بوكسيتي وشاموزيتي مشاهده ميشود. علاوه براين شاموزيت،كائولينيت وكانيهاي بوكسيت به صورت مجموعه- هاي در هم ،رگچه هاي نامنظم و قطعات آواري خرد شده جدا ازهم وجود دارد. 
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شماره نمونه  T69 – O5
(مقطع صيقلي POLISHED SECTION)

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن (هماتيت ،گوتيت)،كانيهاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن  به حالت توجيه شده مشاهده شده هم در خميره و هم در دانه هاي اصلي وجود دارد مقدار كانيهاي مزبور در خميره  بيشتر ميباشد. علاوه بر كانيهاي مذكور قطعات گرد و نيم گرد روتيل با ابعاد كمتر از ميكرون به مقدار 3-3% مشاهده ميشود.
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 شماره نمونه T71 – 03

(تيغه نازك   THIN  SECTION)

بافت اووليتي تغيير شكل يافته

تشكيل دهنده ها: هماتيت،گوتيت،كانيهاي رسي، دياسپور؟

هماتيت و گوتيت هم در خميره و هم در قطعات اووليتي تغيير شكل يافته تشكيل دهنده ها اصلي بوده و سهم هماتيت بيشتر از گوتيت ميباشد. از كانيهاي رسي كائولينيت غالب بوده و لكه هاي مجموعه اي پراكنده ايجاد نموده است و در بعضي مجموعه ها هم رشدي با كانيهاي بوكسيت مشاهده ميشود. كاني مزبور گاهي به صورت رگچه هاي ظريف وجود دارد. روتيل به صورت دانه هاي كوچك پراكنده (كمتر از 100 ميكرون)توضيح اين كه در بعضي قسمتها در مجاورت كائولينيت و كانيهاي آهن نطفه هاي جديد مشكوك به شاموزيت ؟تشكيل گرديده است.
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شماره نمونه T71 – O3
 (مقطع صيقلي    POLISNED   SECTION) 
اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن به صورت مجموعه هاي مختلط كريپتوكريستالين لكه ها و قطعات نامنظم پراكنده -اي را ايجاد نموده است . ساخت كنكرسيوني وسلولي معمول بوده و در مقياس كوچك در برخي قسمتها مشاهده ميشود.
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شماره نمونه  T73 –O2

(تيغه نازك   THIN  SECTION)
بافت :برشي

تشكيل دهنده ها :كانيهاي كدر و نيمه شفاف (اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن)،كوارتز،كانيهاي رسي كربناتها؟

قطعات آواري اصلي متشكل از كوارتز در ابعاد سيلت،كانيهاي رسي(ايليت،كائولينيت)، اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن(هماتيت،گوتيت) و سريسيت ميباشدكه درحقيقت خرده سنگهاي سيلت شيل هستند. قطعات مزبوردرسيماني از كانيهاي كدر و نيم شفاف (عمدتاًگوتيت)قرارگرفته است.در اين نمونه كانيهاي بوكسيت مشاهده نميشود.

نام سنگ: برش
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شماره نمونه  T73 – O2

(مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)
اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن به صورت قطعات ريز پراكنده و همچنين رگچه هاي نازك (با ضخامت چند ميكرون)در تمامي زمينه به صورت يكنواخت توزيع شده است. برخي از قطعات به حالت ايديومورف مشاهده ميشوند. اندازه قطعات فراوان حدود 10 ميكرون ميباشد.
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شماره نمونه   T75 – 05
 (تيغه نازك   THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها: هماتيت، شاموزيت، بوهميت،كلريت، روتيل(ياآناتاز؟)،كائولينيت زمينه اصلي متشكل از كانيهاي آهن به صورت اكسيد،ئيدروكسيدها (هماتيت،گوتيت) بوده، بخشي از آن حالت نيمه شفاف (انواع ميكروكريستالين) و بخشي به صورت كدر مشاهده ميشوند. در زمينه كانيهاي مزبور گرهك هائي متشكل از تركيبات آهن، شاموزيت، بوهميت وجود دارد، برخي گرهك ها منحصراًاز كانيهاي بوكسيت تشكيل گرديده و اندازه آن تا 200 ميكرون ميرسد و برخي ديگر نيز پلي مينرال بوده و كانيهاي بوكسيت به صورت پراكنده و يا قشرهاي متناوب در آن مشاهده ميشود.
كانيهاي آهن ايجاد نموده و اندازه اين لكه ها نسبت به ساير قطعات كوچكتر است(كمتر از 100 ميكرون). بعضاً ارتباط خاصي بين كائولينيت و شاموزيت وجود دارد.               
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شماره نمونه T75 – O5

(مقطع صيقلي POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها : اكسيد ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

تركيبات آهن به شكل قطعات پراكنده، رگچه مانندوندرتاً ايديومورف متشكل ازهماتيت،گوتيت ليپيدوكروسيت ؟وجوددارد. دربرخي قسمتهاساختهاي ثانوي كنگرسيوني مشاهده ميشود.اشكال ايديومورف قطعات پسودومورف مربوط به كانيهاي اوليه ميباشد.دريك مورد نيزشبكه اي ازبلورهاي سوزني توجيه شده مشاهده ميگرددكه  احتمالاً روتيل همراه با اسفن ؟ميباشد.
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شماره نمونه T76 – O3
تيغه نازك  THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها:كانيهاي رسي (عمدتاًكائولينيت)،كانيهاي بوكسيت(بوهميت)، اكسيد ئيدروكسيدهاي آهن (عمدتاً هماتيت)، روتيل يا آناتاز؟،كلسيت،كوارتز زمينه اصلي متشكل از كانيهاي رسي عمدتاً كائولينيت ميباشد و كانيهاي بوكسيت به صورت دانه هاي ريز پراكنده و همچنين مجموعه هاي پلي كريستالين موزائيك به حالت هم رشدي نزديك باآن مشاهده ميشود. هماتيت عموماًبه صورت رگچه هاي ظريف آغشتگي ايجاد نموده است. كوارتز در ابعاد سيلت به صورت پراكنده مشاهده ميشود كلسيت و روتيل در چند مورد با ابعاد كوچك (كمتر از 100ميكرون)مشاهده ميشوند.
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شماره نمونه   T77 – O7

(تيغه نازك   THIN  SECTION)

بافت :شبه برشي

تشكيل دهنده ها : دياسپور ،اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ،كانيهاي رسي،كاني نامشخص؟،روتيل (آناتاز)،تشكيل دهنده غالب درنمونه دياسپور ميباشدكه ندول هاي متشكل ازدانه هاي ريزرا تشكيل داده ودرخميره اي از دياسپور با منشاء تاخيري قرار گرفته است. در زمينه كاني هاي مزبور قطعات پراكنده ريز بلور با مقاطع شكل دار و ساخت ناحيه اي مشاهده ميگرددكه ابعاد بلورهاحدود 20 ميكرون ميباشد. مشخصات مذكوربا بوهميت ؟ مطابقت دارد. 

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن به حالت آغشتگي در زمينه مشاهده شده و گوتيت به صورت نواري مشهود است اكسيد تيتانيوم (روتيل يا آناتاز) به شكل قطعاتي با ابعاد حدود 40 تا50 ميكرون مشاهده ميشود.
[image: image67.jpg]



شماره نمونه  T77 – O7

(مقطع صيقلي  POLISHED  SECIHIN)

تشكيل دهنده ها: اكسيد ، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

اكسيد ، ئيدروكسيدهاي آهن به شكل قطعات ريز پراكنده و اشكال گرهك مانند گسترش داشته و توزيع آن نامتجانس است اندازه قطعات 20 تا 30 ميكرون و اندازه قطعات درشت حدود 50 ميكرون است. كانيهاي مذكور هماتيت و گوتيت ميباشند.

ارتباط نزديكي بين كانيهاي آهن و مجموعه هاي شعاعي (كلريت؟)در برخي قسمتها مشاهده ميشود. چند مورد قطعات روتيل با ابعاد كمتر از 100 ميكرون در نمونه وجود دارد.
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شماره نمونه  T79 – O3

(تيغه نازك THIN  SECTION)

بافت :كلاستيك

تشكيل دهنده ها :كانيهاي آهن (اكسيد ،ئيدروكسيدهاي )،كانيهاي بوكسيت ،كانيهاي رسي

قطعات اصلي تشكيل دهنده مجموعه آواري متشكل از كانيهاي بوكسيت با بافت ميكرو كريستالسن ميباشد. همراه با كانيهاي مزبور كائولينيت به صورت هم رشدي هاي دانه ريز مشاهده ميشود. قطعات مدور مذكور همراه با قطعات ديگر كه متشكل از اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن هستند در خميره اي از كانيهاي بوكسيت همراه با كانيهاي رسي (كائولينيت)قرار گرفته اند(نسل تاخيري).

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن  عمدتاًهماتيت و گوتيت و كانيهاي بوكسيت عمدتاً دياسپور ميباشد.
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شماره نمونه  T79 – O3

(مقطع صيقلي   POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها: اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

تركيبات آهن دار (قطعات كدر)به حالت پراكنده و بعضاً با ساخت ريتميك در مقياس كوچك وجود داشته و كانيهاي تشكيل دهنده هماتيت و گوتيت ميباشند. اندازه قطعات كانيهاي مزبور از حدود ميكرون تا حداكثر 100 ميكرون تغيير نموده و قطعات فراوان دارا ي ابعاد حدود 30 تا 50 ميكرون هستند . توزيع قطعات به حالت نامتجانس بوده .ضمناًبه نظرميرسد دربرخي قسمتها (بعضي هسته هاي كلاستيك )آغشتگي به اكسيد، ئيدروكسيد - هاي خاكي آهن بيشتر ميباشد.
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شماره نمونه T81 – O5

(تيغه نازك THIN  SECTION)

تشكيل دهنده ها: هماتيت،گوتيت،كائولينيت، بوهميت، دياسپور؟

بخش عمده نمونه متشكل از هماتيت و گوتيت ميباشد كه هم به صورت دانه هاي اصلي (قطعات آواري )وهم در سيمان ميكروكريستالين وجود دارد. علاوه بر قطعات كدر (هماتيت)قطعات تك كاني و چند كاني متشكل از كائولينيت وكانيهاي بوكسيت نيز وجود دارد كه عموماًداراي بافت سطحي نيم گرد هستند ازكانيهاي بوكسيت بوهميت؟ فراوانترين بوده و در قطعات آواري متمركز است كائولينيت مجموعه هاي درشت بلور را تشكيل داده و تحت تهاجم كلسيت قرار گرفته به ترتيبي كه قطعات باقيمانده كائولينيت در زمينه كلسيت مشاهده ميشود.
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شماره نمونه T81 – O5

(مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها:اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن، كانيهاي شفاف

كانيهاي كدر به صورت گلوله مانند، اووليتي تغيير شكل يافته و قطعات مجموعه اي حاوي گرهك هاي كوچك در نمونه مشاهده ميشود اندازه قطعات بزرگ تا 5 ميليمتر و قطعات كوچك كه اكثراًمدور هستند تا چند ميكرون ميباشد. اندازه قطعات فراوان در محدوده دانه ريز تر حدود 40 تا50 ميكرون است اين قطعات به صورت مجموعه هاي كريپتو كريستالين و كمتر ميكرو كريستالين و درشت بلور مشاهده ميشود كه مشخصات قطعات درشت بلور آن با لپيدو كرسيت مطابقت مي نمايد. در قطعات بزرگ عموماً ميكرو فراكچرهاي پر شده توسط كانيهاي شفاف مشاهده ميشود
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شماره نمونه  T83  - 1O (2)

 (مقطع نازك)
تشكيل دهنده ها و بافت اين نمونه با مورد شماره (1) مطابقت داشته و تفاوت عمده فراوانتر بودن كانيهاي بوكسيت در اين نمونه است كه به صورت قطعات پراكنده در زمينه اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن (هماتيت و گوتيت )مشاهده ميشوند.

[image: image73.jpg]e P e Sy st xa

s,

Nicolsr

[QENCIIVY IV E




شماره نمونه  T83  - 1O
(مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

بافت كلاستيك و كانيهاي كدر(اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن ) به شكل قطعات پراكنده و بعضاًنيم شكل دار در خميره متمركز ميباشد. اندازه قطعات فراوان كانيهاي مذكور حدود 30 تا 20 ميكرون ميباشد.قطعات بزرگتر تا حدود ميليمتر ميرسد. قطعات كدر موجود عموماًتك كاني و ندرتاً چند كاني هستند. قطعات چند كاني بعضاً داراي الگوهاي خاصي هستند كه ناشي از اكولوشن ميباشد. از جمله وجود تيغه هاي توجيه شده ايلمنيت يا هماتيت در سطوح اكتائدريك مانيتيت هاي اوليه كه تخريب و به مجموعه هاي ثانوي تبديل گرديده است.
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شماره نمونه     T83 – 10 (1)

بافت شبه اووليتي

تشكيل دهنده ها :هماتيت ،گوتيت،كانيهاي رسي(كائولينيت)،كانيهاي بوكسيت،كلسيت

بخش اعظم نمونه مشتمل بر كانيهاي آهن (هماتيت گوتيت )ميباشد كه هم دانه هاي اصلي( اووليتها)و هم سيمان را تشكيل داده است. كلسيت به صورت رگچه مانند در برخي قسمتها مشاهده شده و مقدار آن از5%تجاوز نميكند. 

كانيهاي رسي (همچنين كلريت؟)و كانيهاي بوكسيت به صورت در هم قطعات و رگچه هاي پراكنده را تشكيل داده است مقدار كانيهاي بوكسيت حدود 10%ميباشد.روتيل (آناتاز؟)به صورت  قطعات ريز (حدود 50 ميكرون) به مقدار2-3%وجود دارد.
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شماره نمونه  T85  - O6

( مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها: اكسيد،ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

اكسيد، ئيدروكسيدهاي آهن به صورت مجموعه هاي كريپتوكريستالين گلوله مانند با توزيع يكنواخت مشاهده شده و اندازه قطعات فراوان 200 تا300 ميكرون است. حداقل ابعاد قطعات موجود حدود 10 تا20 ميكرون ميباشد. و اندازه قطعات بزرگ تا حدود چند ميليمتر نيز ميرسند. در اكثر قطعات مجموعه اي مذكور تركهاي اتساعي و پرشدگي توسط كانيهاي شفاف مشاهده ميگردد.
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شماره نمونه T87 – O5

(تيغه نازك (THIN  SECTION
بافت :كلاستيك

تشكيل دهنده ها: اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي رسي ،كانيهاي بوكسيت،روتيل

اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن به صورت دانه هاي آواري كدر و نيمه شفاف و همچنين به شكل سيمان مشاهده شده و عمدتاًهماتيت ميباشد.كائولينيت به صورت قطعات پراكنده و رگچه مانند مشاهده شده و داراي دو بافت متمايز است بخشي به حالت ميكرو تا كريپتوكريستالين و بخشي با تبلور مجدد و درشت بلور كه مورد اخير به صورت رگچه مانند مشاهده ميشود كانيهاي بوكسيت (بوهميت؟)به صورت مجموعه هاي چند بلوري ريز دانه قطعات پراكنده اي را در زمينه تشكيل داده و ارتباطي با كانيهاي رسي مشاهده نميشود؟. روتيل به صورت قطعات مدور با ابعاد تا 70 ميكرون چند مورد وجود دارد.
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شماره نمونه T89 – O5

( مقطع صيقلي  POLISHED  SECTION)

تشكيل دهنده ها: اكسيد ،ئيدروكسيدهاي آهن،كانيهاي شفاف

تركيبات آهن دار (اكسيد، ئيدروكسيدها)به صورت قطعات مدور و گرهك مانند وندرتا ًنيم شكل دارگسترش داشته و اندازه آن به طور متوسط 30 تا50 ميكرون است. قطعات بزرگتر ابعاد تا حدود ميليمتر داشته و در برخي ساخت قشري و لايه لايه مشهود است (اووليتهاي تغيير شكل يافته). كانيهاي موجود در قطعات شامل گوتيت،هماتيت و كمتر ليپدوكريست ميباشد. در چند مورد قطعات آواري روتيل با اشكال مدور مشاهده ميشود.
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شماره نمونه  T91 O4

(تيغه نازك  THIN  SECTION

تشكيل دهنده ها:كانيهاي كدر و نيمه شفاف ،شاموزيت،كلريت؟،بوهميت ،كائولينيت،كوارتز

كليست زمينه اصلي متشكل از كانيهاي كدر(هماتيت)بوده و حاوي قطعات پراكنده متشكل از ساير كانيها ميباشد. بيشترين مقدار مواد اختصاص به مجموعه هاي صفحه اي دارد كه به وضوح با قطعات شاموزيت متفاوت است.

(كلريت؟)از كانيهاي بوكسيت،بوهميت؟به صورت مجموعه هاي موزايك ميكروكريستالين مشاهده ميشود. كلسيت به حالت پرشدگي در فضاهاي خالي وجود دارد. كائولينيت نيز به مقدار كم (كمتر از 10%)در ارتباط با شاموزيت مشاهده ميشود.
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- همبستگي تركيب شيميائي و مينرالوژيك در بوكسيت بوكان

با استفاده از اطلاعات حاصل از تجزيه شيميائي و مطالعات مبزالوگرافي و پتروگرافي كه جدول(      )
آمده است. علاوه بر شماره نمونه انواع پيدايش مجموعه هاي بوكسيتي به همراه در صد Al2o3و مدول آورده شده است.چنانكه ملاحظه ميشود در خصوص نمونه هاي دياسپوريك چه بوهميت داشته باشد يا نداشته باشد دامنهء تغييرات شديدي در مقدار Al2o3و مدول مشاهده ميشود. اين دامنه وقتي كه مجموعه داراي دياسپور و بوهميت ميباشد براي Al2o3بين 24 تا 62 در صد و براي مدول بين 83/0 تا 19 تغيير ميكند. همين تغييرات براي مجموعه هاي صرفاً دياسپور يك به ترتيب بين 23تا54در صد 9/0تا6/10تغيير ميابد. ولي در خصوص مجموعه هاي كه صرفاًبوهمتيك هستند،تغييرات در صد Al2o3 ثابت و تغييرات مدول كم ميباشد. به طوري كه حدود تغييرات Al2o3 بين 22تا24 در صد و اين تغييرات براي مدول بين 45/1 تل1/2 ميباشد. اشكال اساسي در بحث فوق،كمبود تعداد نمونه هاي مورد بررسي در خصوص نمونه هاي دياسپور + بوهميت دار  و بوهميت داراست. بنابر اين پيشنهاد ميگردد براي روشن تر شدن اين نتايج در كار اكتشافات تفصيلي ،ترتيبي اتخاد گردد تا تعداد بيشتري از نمونه هاي داراي بوهميت و يا دياسپور+ بوهميت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا اين همبستگي با دقت بيشتري شناخته شود. مطالعات ديفراكسيون اشعه ايكس
نيز معرف آن است كه درانواع صرفاً دياسپور يك تغييرات شديدي در مقدار در صد Al2o3و همچنين مدول مشاهده ميشود ولي در خصوص نمونه هايي كه داراي مجموعه ،دياسپور +بوهميت ميباشند و همچنين نمونه هاي صرفاً بوهميت دار ،داده هاي كافي از ديفراكسيون اشعه ايكس موجود نمي باشد.
7
جدول  (         )بررسي همبستگي تركيب شيميائي يا كاني شناسي.
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33 × قطعات حاوي كاني هاي بوكسيت (دياسپور؟ Di) در زمينه كاني هاي كدر 


Nicols +                                                                                      























33 × رگچه هاي كلسيت Ca به حالت سيمان قطعات متشكل از كانيهاي كدر   Nicols +                                                  



































33 × گيست Gi به شكل گرهك مانند 














































































































































































































































































































































































































  Thin Section(1


Polished Section(2


1) بخصوص در مطالعه نهشته هاي بوكسيتي يكي از ضوابط مورد استفاده، بافت سنگها است، همالنگونه كه در كتاب باردوشي    : Karst Bauxites G.Bardosssy اين مطلب ارائه شده است.
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